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J& Ц9  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
/  Актуальность темы исследования. К настоящему времени доля электроэнер­

гии, вырабатываемой на атомных электростанциях (АЭС), составляет окодо 13% всей 
производимой в России электроэнергии, причем в последние три года прирост выра­
ботки электроэнергии  на АЭС составил 6­7%. В  соответствии  с долгосрочным про­
гнозом Минатома развития атомной энергетики до 2020 г.,  средний прирост произ­
водства электроэнергии на АЭС составит 5% в год. Как в настоящее время, так и в 
ближайшие 20 лег отечественная ядерная энергетика  будет базироваться  на корпус­
ных водоохлаждаемых реакторах на тепловых нейтронах с водой под давлением типа 
ВВЭР  и кипящих  канальных уран­графитовых  реакторах  на  тепловых  нейтронах  с 
водяным теплоносителем типа РБМК. Отечественные транспортные атомные энерге­
тические установки также оснащены тепловыми водо­водяными реакторами с водой 
под давлением типа ВВЭР. 

К числу требований, предъявляемых к конструкционным материалам атомных 
энергетических  установок  (АЭУ),  относится  необходимость  сохранения  в  процессе 
длительной  эксплуатации  высокого уровня  механических  характеристик,  и,  прежде 
всего, деформационной  способности,  как элементов  активной зоны, так и корпусов 
ядерных реакторов. Нейтронное обл)Д1ение даже достаточно низкими повреждающи­
ми дозами (порядка  10̂ " нейтр/см )̂ снижает деформационную  способность сталей и 
сплавов  как  при высоких, так  и  при низких температурах  эксплуатации,  повышает 
критическую  температуру  хрупко­вязкого  перехода  в  материалах  с  ОЦК­  и  ГПУ­
решетками, смещая ее в область положительных (рабочих) температур. 

Интервал максимального проявления низкотемпературпого радиационного ох­
рупчивания  применяемых и перспекхивных  конструкционных  материалов  с различ­
ным типом  кристаллической  решетки  (аустенитных  сталей  и сплавов,  ферритных и 
ферритно­мартенситных хромистых сталей, титан­циркониевых сплавов и т.д.) совпа­
дает  с основным рабо'шм  интервалом  температур  (200 ­350°С) элементов  активной 
зоны транспортных и стационарных водо­водяных энергетических реакторов. В связи 
с отмеченным, низкотемпературному радиационному охрупчиваншо уделяется основ­
ное внимание при изучении воздействия нейтроппого облучения на аустенигные хро­
моникелевые стали и сплавы, являющиеся одними из наиболее перспективных конст­
рукционных  материалов активной зоны атомных энергетических установок, а также 
на материалы с ОЦК­ и ГПУ­решетками. 

• Достигнутые к настоящему времени успехи в изучении явлений низкотемпера­
турного радиационного охрупчивания и радиационной хладноломкости связаны с ра­
ботой  научных  коллективов,  возглавлявшихся  А.Д.Амаевым,  С.Н.Вотиновым, 
И.В.Горыниным,  В.Ф.Зеленским,  Ю.К.Конобеевым,  И.С.Лупаковым,  И.М.Неклюдо­
вым, А.М.Паршиным, П.Л.Платоновым, В.В.Рыбиным, В.А.Цыкановым и др. 

К настоящему времени в области низкотемпературного радиационного jTipo4­
нения  и охрупчивания  проведены  многочисленные  исследования,  касавшиеся,  в ос­
новном, перлитных  сталей, применяемых  для  изготовления  корпусов  водо­водяных 
энергетических  реакторов  (ВВЭР)  транспорлгых  и  стационарных  АЭУ.  Вопросам 
низкотемпературного  радиационного  упрочнения  и  охрупчивания  коррозионно­
стойких сталей и сплавов посвящено значительно меньшее количество работ, в кото­
рых  не учитывался  динамический  характер  пластической  деформации,  связанная  с 
этим неоднородность и пластическая нестабильнос^ЕГЭТаШСЕшЩ^ЩдаЬе дисло­
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кационной структуры в процессе ее эволюции с продуктами структурных превраще­
ний на различных стадиях распада метастабильных твердых растворов. Поэтому, не 
смотря на длительное время, прошедшее с начала выполнения работ в этой области, 
не было предложено единой концепции низкотемпературного радиационного упроч­
нения и охрупчивания, учитывающей влияние условий облучения, испытания, а также 
структурных параметров, на развитие эффектов пластической нестабильности. Разра­
ботка  такой  концепции  позволит  сформулировать  пути  повьнпения  пластичности, 
предельной повреждающей дозы, а, следовательно, и ресурса работы конетрукцион­
ных  материалов  активной  зоны  в  области  низкотемпературного  радиационного  ох­
рупчивания. 

Многочисленные исследования, проведенные в области радиационной хладно­
ломкости, также в основном, касаются перлитных корпусных сталей. Развитие ядер­
ной энергетики требует не только разработки мер по повышению срока службы ста­
лей перлитного класса, но и рассмотрения возможности применения в качестве мате­
риагюв корпусов водо­водяных энергетических реакторов коррозионно­стойких кон­
струкционных  материалов  (в  частности,  мартенситно­стареющих  сталей  марки 
05Х13Н4М);  устраняюгцих  необходимость  нанесения  на  внутреннюю  поверхность 
корпусов реакторов антикоррозионной наплавки аустенитными  сталями и сплавами. 
Перспектива применения мартенситно­стареющих  коррозионно­стойких  сталей в ка­
честве корпусных  материалов требует убедительных  экспериментальных  данных по 
радиационной хладноломкости этих материалов после облучения высокими повреж­
дающими дозами, а также изучения процессов длительного теплового старения, сти­
мулируемого радиацией, и их влияния на степень развития охрупчивания и сдвиг тем­
ператзфы хрупко­вязкого перехода в область положительных температур. 

Теоретический и практический интерес представляет распространение концеп­
ции низкотемпературного упрочнения и охрушшвания С1алей и сплавов под действи­
ем облучения на другие способы упрочнения материалов и разработка концепции из­
менения максимально достижимой для данного материала прочности  в зависимости 
от его качества, учитывающей влияние структурных параметров на развитие эффектов 
пластической нестабильности. 

Связь работы с научными программами. Работа выполнена на кафедре "Ме­
талловедение"  Сшгкт­Петербургского  государственного  политехнического универси­
тета  в рамках  Грантов  министерства  образования  РФ  "Структурно­принудительная 
рекомбинация  и пути ослабления или подавления радиационного распухания конст­
рукционных материалов" (1996­1997 гг.., № Гос. per. 3864091), "Низкотемпературное 
радиационное  охрупчивание аустенитных хромоникелевых сталей и сплавов" (1998­
1999 гг.., № Гос. per. 020409801), "Исследование низкотемпературного радиационного 
охрупчивания  аустенитных сталей и сплавов и радиационной хладноломкости водо­
водяных ядерных реакторов" (2002­2003 гг.., № Гос. per. 020409301). 

Цель И основные задачи исследования. Целью работы являлось установление 
закономерностей и физических механизмов влияния параметров облучения, исгшта­
ния, исходной структуры материала и ее эволюции под действием облучения на эф­
фекты  низкотемпературного  радиационного  охрупчивания  и радиационной  хладно­
ломкости  применяемых  и перспективных  материалов  водо­водяных  энергетических 
реакторов транспортных  и стационарных  АЭУ. Для достижения  поставленной  цели 
необходимо было решить следующие задачи. 
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1. Рассмотреть влияние структурных превращений на ранних стадиях распада в 
материалах  с  различным  типом  кристаллической  решетки  на  основные  критерии 
оценки  работоспособности  применяемых  и  перспективных  конструкционных  мате­
риалов  активной  зоны  и  корпусов  водо­водяных  энергетических  реакторов  транс­
портных и стационарных АЭУ. 

2. На основе анализа характера изменения механических характеристик и раз­
рушения  облученных  металлов,  склонных  к  низкотемпературному  радиационному 
охрзч1Чиванию  и радиационной  хладноломкости,  выделить  основные  признаки, по­
зволяющие  разграничить  области  проявления  низкотемпературного  радиационного 
охрупчивания и радиационной хладноломкости. 

3. Установить общие закономерности и особенности изменения  механических 
характеристик облученных материалов в области низкотемпературного радиационно­
го охрупчивания в зависимости от типа кристаллической решетки, условий облучения 
и испытания, а также структурных параметров, характеризующихся  исходной струк­
турой,  величиной  зерна,  чистотой  металла,  микролегированием  редкоземельными 
элементами (РЗМ), характером распада метастабильных твердых растворов в процес­
се облучения. 

4.  Исследовать  физические  механизмы  влияния  микролегирования  бором  и 
редкоземельными элементами на склонность облученных материалов к низкотемпера­
турному радиационному охр}Т1чиванию. 

5. Предложить концепцию низкотемпературного радиационного упрочнения и 
охрупчивания аустенитных сталей и сплавов, учитывающую влияние условий обл)^е­
НР1Я, испытания, а также структурных параметров на развитие эффектов пластической 
нестабильности. 

6. На основании предложенной  концепции дать рекомендации по повышению 
пластичности,  предельной повреждающей  дозы  а,  следовательно,  и ресурса работы 
конструкционных материалов активной зоны в области низкотемпературного радиа­
ционного охрупчивания. 

7. Исследовать влияние на радиационную хладноломкость условий облучения 
и испытания, а также величины зерна, чистоты металла, характера распада метаста­
бильных твердых растворов в процессе длительного теплового старения, интенсифи­
цируемого  облучением;  предложить  пути снижения  радиационной  хладноломкости, 
связанные с повышением качества металла и его рациональным легированием. 

8.  Оценить  возможность  применения  в  качестве  .материалов  корщ'сов  водо­
водяных  энергетических  реакторов  коррозионно­стойких  мартепситно­стареющих 
высокопрочных  сталей типа 05Х13Н4М, устраняющих  необходимость  нанесения на 
внутреннюю поверхность реакторов  антикоррозионной  наплавки  аустенитными  ста­
лями и сплавами. 

9. Установить влияние качества металла, условий металлургического передела, 
взаимодействия  дислокационной  структуры  в  процессе  ее  эволюции  с  продуктами 
структурных  превращений  на различных  стадиях распада  метастабильных  твердых 
растворов на упрочение и охругиивание материалов в шггервале умеренных темпера­
тур;  на  основании  проведенного  исследования  предложить  концепцию  изменения 
максимально достижимой для данного материала  прочности  (критической плотности 
дислокаций) в зависимости от его качества, учитывающую влияние различных спосо­



бов упрочнения, а также стрзтаурных параметров на развитие эффектов пластической 
нестабильности. 

Предметом исследования являются закономерности и физические механизмы 
низкотемпературного радиационного охрупчивания и радиационной  хладноломкости 
применяемых и перспективных  материалов водо­водяных энергетических реакторов 
транспортных и стационарных АЭУ, устанавливающие  взаимосвязи между парамет­
рами облучения, дефектной стрзтсгурой и структурными превращениями {la различных 
стадиях распада в облученных материалах. 

Научная значимость полученных результатов состоит в: 
­  установлении определяющего влияния структурных  превращений на ратших 

стадиях распада в материалах с различным типом кристаллической решетки на про­
цессы низкотемпературного радиационного  охрупчивания,  а также /jpyrne  критерии 
работоспособности конструкционных материалов АЭУ; 

­  установлении  общих закономерностей и особенностей изменения механиче­
ских характеристик облученных материалов в области низкотемпературного радиаци­
онного охр5Ч1чивания в зависимости от типа кристаллической решетки, условий облу­
чения и испытания, а также структурных параметров, характеризующихся  исходной 
структурой, величиной зерна, чистотой металла, микролегированием РЗМ, характером 
распада мегастабильных твердых растворов в процессе облучения; 

­  исследовании  физических  механизмов  влияния  микролегирования  бором и 
редкоземельными элементами (иттрий, скандий и др.) на склонность облученных ма­
териалов к низкотемпературному радиационному охрупчиванию; 

­  разработке концепции низкотемпературного радиационного упрочнения и ох­
рупчивания аустенитных сталей и сплавов, учитывающей влияние условий облучения, 
испытания, атакже структурных параметров на развитие эффектов пластической не­
стабильности; 

­  исследовании влияния на сдвиг порога хладноломкости условий облучения и 
испытания,  величины  зерна,  чистагы  металла,  характера  распада  мегастабильных 
твердых растворов в процессе длительного теплового старения, шггенсифицируемого 
облучением; 

­  выдвижении концепции прочности сталей и сплавов, рассматривающей зако­
номерности изменения максимально достижимой д;тя данного материала  прочности 
в зависимости  от его качества с учетом влияния различных  способов упрочттения, а 
также структурных параметров на развитие эффектов пластической нестабильности. 

Практическая значимость. Даны рекомендации по возможности применения 
в  качестве  перспективных  конструкционных  материалов  для  оболочек  тепловыде­
ляющих элементов транспортных и стационарных атомных энергетических установок 
высоконикслсвых  сплавов  типа  03Х20Н45М4БЧ  и  03Х20К45М4БРЦ  па  основании 
оценки  их  сопротивляемости  низкотемпературному  радиационному  охрупчиванию, 
радиационному распуханию, радиационной ползучести, коррозиотшым повреждениям 
в сравнении со сталью ОЗХ16Н15МЗБ. 

Выдвинутая концепция низкотемпературного радиационного упрочнения и ох­
руггчмвания аустенитных сталей и сплавов, учитывающая развитие эффектов пласти­
ческой нестабильности и влияние на них условий обл}"тения, испытания, структурных 
параметров,  а также сформулированные  на ее основе рекомендации  по повышению 
пластичности, предельной повреждающей дозы и увеличению ресурса работы аусте­
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нитных конструкционных  материалов  (в 2,5­3 раза) в области  низкотемпературного 
радиационного охрупчивания, могут быть использованы при разработке конструкци­
онных материалов активной зоны транспортных и стационарных энергетических ус­
тановок. 

Оценена возможность применения в качестве материалов корпусов ВВЭР кор­
розионно­стойких конструкционных материалов (мартенситно­стареющих  сталей ти­
па 05X1ЗН4М), усфаняющих необходимость нанесения на внутреннюю поверхность 
реакторов антикоррозионной наплавки аустенигными сталями и сплавами. 

Апробация работы. Материалы работы доложены на V Российско­Японском 
симпозиуме  "Взаимодействие  заряженных  частиц  с  твердыми  телами"  (Белгород, 
БГУ, июнь  1996г.), Ш Российском  симпозиу.ме  "Синергетика,  структура  и  свойства 
материалов, самоорганизующиеся технологии" (Москва, ИМЕТ РАН, октябрь 1996г.), 
Международной наз^но­технической конференции "Высокие технологии в современ­
ном  материаловедении"  (Санкт­Петербург,  май  1997г.),  Международной  научно­
технической  конференции  "Электрофизические  и  электрохимические  технологии" 
(Санкт­Петербург,  СПбГТУ,  июнь  1997г.), Научно­технической  конференции  "Фун­
даментальные  исследования  в  технических  университетах"  (Санкт­Петербург, 
СПБГТУ, июнь  1997г.), II и IV международных  конференциях  "Научно­технические 
проблемы прогнозирования  надежности и долговечности  металлоконструкций  и ме­
тоды их решения" (Санкт­Петербург,  СПбГТУ,  1997, 2001 гг.), Межвузовской науч­
ной конференции  "XXVII  неделя  науки  СПбГТУ"  (Санкт­Петербург,  июнь  1999г.), 
Х1П Петербургских чтениях по проблемам прочности (Санкт­Петербург, март 2002 г.), 
VII, VIII и IX конференциях стран С1Г "Радиационная повреждаемость и работоспо­
собность  конструкционных  материшюв"  (Белгород,  БГУ,  1997,  1999, 2001  гг.), XV 
международной  конференции  по  физике  радиационных  явлений  и  радиационному 
материаловедению (Украина, г, Алушта, июнь 2002г.), а также на научно­техническом 
семинаре "Радиационная повреждаемость и работоспособность конструкционных ма­
териалов" кафедры "Металловедение" Санкт­Петербургского  государственного поли­
тех1гического университета. 

Публикации.  Основное  содержание диссер1ационной работы изложено  в 47 
печатных работах, в том числе 19 ­  в специализированных журналах (4 ­  без соавто­
ров). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пя­
ти глав, основных выводов и списка литературных источников. Общий объем диссер­
тации ­  396 страниц, включая 290 страниц машинописного текста, 28 таблиц, 100 ри­
сунков и список литературных источников из 297 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении кратко описано состояние проблемы, обоснована ее актуальность, 

определены цели и задачи работы, изложена научная новизна полз^енных результа­
тов, их практическая и научная значимость, представлены  основные положения, вы­
носимые на защиту, указан объем и структура диссертации. 

В первой  главе  "Материалы  и методики  исследования"  приводятся  химиче­
ский  состав, режимы термической  обработки  и параметры  облучения  материалов  с 
различным типом кристаллической структуры, выбранных в качестве объектов иссле­
дования. В  .этом же  разделе  приводится  описание  методик  исследования  сталей  и 
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сплавов, рассмотренных в настоящей работе: стандартных и дистанционных механи­
ческих  испытаний,  металлографического  анализа,  электронно­микроскопического 
анализа,  микродифракционного  анализа,  физико­химического  анализа,  физических 
методов исследования и испытаний на склонность к межкристаллитной  коррозии по 
методу AM (ГОСТ 6032­89). 

Во второй главе  "Влияние структурных превращений  под действием облуче­
Н1И на основные критерии работоспособности конструкционных материалов АЭУ" на 
основе анализа и обобщения широкого комплекса экспериментальных данных и опы­
та  эксплуатации  стационарных  и транспортных  атомных  энергетических  установок 
показано, что  нейтронное  облучение ускоряет процессы  ползучести,  усиливает вре­
менную зависимость прочности, резко снижает кратковременную  и длительную пла­
стичность при умеренных (20­450°С), высоких (500­800°С) и особенно сверхвысоких 
(выше 800°С) температурах, повышает критическую температуру перехода из хрупко­
го состояния в вязкое (для ОЦК­ и ГПУ­металлов), снижает коррозионную стойкость, 
а также при накоплении определенной дозы нейтронов вызывает порообразование и 
радиационное распухание. 

В условиях нейтронного облучения вследствие избытка дефекгов 'кристалличе­
ского строения интенсифицируются диффузионные процессы и, как следствие, уско­
ряется зарождение и обособление избыточных карбидных, интерметаллидных и дру­
гих  фаз.  Процессы  образования  и  коалесценции  радиационных  дефектов,  а  также 
процессы их аннигиляц1П1 определяются не только условиями радиационного облуче­
ния, но и структурным состоянием исходного материала, а также структурными пре­
вращениями  на  различных  этапах  распада  твердого  раствора  при  температурно­
временных и температурно­деформационных циклах. 

Основными  структурными  факторами, влияющими  на радиационную повреж­
даемость конструкционных материалов, являются однородность распада пересыщен­
ных твердых растворов, фактор размерного несоответствия и длительность инкубаци­
онного периода формирования вторичных избыточных фаз. При однородном распаде 
твердого раствора под облучением и формировании при этом системы предвыделений 
вторичной фазы, создающих значительные поля напряжений в матрице, осуществля­
ется как эффективное  ослабление потоков межузельных  атомов на  "далекие" струк­
турные стоки из­за их экранирования полями напряжений предвыделений, так и уси­
ление рекомбинации разноименных дефектов (дополнительная рекомбинация). 

Аустенитным  хромоникелевым  С1алям типов  18­8,  стабилизированным  и не­
стабилизированным титаном или ниобием, а также сталям других подобных компози­
ций с твердорастворным упрочнением, при распаде свойственно в основном избира­
тельное выпадение карбидов хрома типа СггзСб и а­фазы типа FeCr по границам зерен 
с  незначительным  размерным  несоответствием  (г|~1%). Аустенитным  хромоникеле­
вым  сталям  типа  Х16Н15МЗБ  свойственно  избирательное  выпадение  а­фазы  типа 
Fe(Cr,  Mo)  (г|~1%)  по  границам  зерен  и преимущественно  внутризеренное  от?юси­
тельно однородное выпадение фазы Лавеса типа РегМо (т]=10%). Для высоконикеле­
вых  сплавов  с  твердорастворным  упрочнением  марок  Х20Н45М4Б,  Х20Н45М4БЧ, 
03Х20Н45М4БРЦ  характерно  выпадение  тгебольшого  количества  карбидов  типа 
МегзСб, преимущественно обосабливающихся по границам зерен, и сравнительно од­
нородное  выделение  интерметаллидной  фазы типа NiCNb, Мо)2 с решеткой карбида 
МсбС внутри зерен твердого раствора (т1= 18,8%). 
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Аустенитные хромоникелевые стали типов 18­8, 15­15 и других композиций с 
относительно  небольшим  содержанием  никеля  в  сравнимых условиях  эксперимента 
не обнаруживают существенного изменения электросопротивления в процессе старе­
ния в интервале температур 350­650°С, что свидетельствует об отсутствии у них раз­
витого инкубационного периода распада твердых растворов. Хромоникелевым аусте­
нитным сплавам с высоким содержанием никеля (30­50%) свойственно весьма раннее 
развитие начальных стадий распада ­  появление сегрегатов (рис. 1, кривая 1­1) в тем­
пературном  интервале  низкотемпературного  охрупчриаяия.  В­  температурно­
временном интервале между линиями 1­1 и 2­2 происходит многостадийный процесс, 
начинающийся с формирования сегрегатов и заканчивающийся обособлением равно­
весной фазы, имеющей поверхность раздела с маточным твердым раствором. Линия 
1­1, точки на которой получены методом измерения элегаросопротивления,  относи­
тельно условна и обозна'1ает возможности экспериментального исследования распада. 

Структурные  превраще­
ния,  протекающие  на  различ­
ных  стадиях  распада  твердых 
растворов,  оказывают  опреде­
ляющее  влияние  на прочность 
и  пластичность,  а  также  на 
другие  критерии,  работоспо­
собности — радиационное рас­
пухание, радиационнзто и кор­
розионную  повреждаемость  и 
др.  Изменение  механических 
характеристик и других крите­
риев  работоспособности  кон­
струкционных  материалов  оп­
ределяется  не  только  характе­
ром распределения дислокаций 

и других дефектов кристаллического строения и эволюцией дефектной структуры под 
воздействием температуры, времени, нагрузки, облучения, но и их взаимодействием с 
продуктами структурно­фазовых превращений на различных этапах распада твердых 
растворов. 

1000 
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Рис.  1. Вид диаграммы структурных превращений 
в сплавах типа 03Х20Н45М4Б 

Сутцественными  недостатками  применяемых  в  качество  материалов  активной 
зоны хромоникелевых сталей со сравнительно низким содержанием никеля (до 15%) 
является недостагочпая стойкость последних к коррозионному растрескиванию в вод­
ных средах и склонность к низкотемпературному радиационному охрупЧиванию, уси­
ливаемому развитием радиационного распухания и вакансионного порообразования в 
рабочем интервале температур после облучения высокими повреждающими дозами. 

Значительно меньшая склонность к радиационному распуханию и вакансион­
ному порообразованию высоконикелевых сплавов по сравнению со сталями типа 18­8 
и  15­15 в сходных условиях эксперимента связана с дополнительной рекомбинацией 
разноименных радиационных дефектов за счет "экранирования" межузельных атомов 
от дислокаций и "далеких" структурньк стоков полями напряжений, возникающими у 
предвыделений  в  процессе  однородного  непрерывного  распада.  Микролегирование 
редкоземельными элементами (РЗМ), создающими поля напряжений вследствие раз­
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мерного несоответствия с матрицей, а также служащими центрами зарождения вто­
ричных  фаз  или  формирующими  самостоятельную  избыточную  фазу,  способствует 
снижению радиационного распухания и вакансионного порообразования. 

Недооценка повышенной склонности высоконикелевых  сплавов по сравнению 
с аустенитными сталями типов 18­8 и 15­15 к межкристаллитной коррозии, обуслов­
ленной повышенной растворимостью в высоконикелевом твердом растворе карбидов 
(карбонитридов) ниобия при высоких температурах, приводит не только к переходу от 
транскристаллитного  коррозионного растрескивания  к интеркристаллитному,  но и к 
заметному ускорению течения этого процесса. Подавление склошюсти к межкристал­
литной коррозии высоконикелевых аусгенитных сплавов путем оптимального их ле­
гирования титаном или ниобием не только предотвращает развитие интеркрис1а;шит­
ного растрескивания при относительно низких температурах  (ниже 200­250°С), но и 
обеспечивает более высокое сохфотивление коррозионному растрескиванию  в напря­
женном состоянии в агрессивных средах по сравнению со сталями типа  18­8, 15­15, 
15­20 и других композиций с пониженным содержанием никеля. 

Предотвращение потери герметичности (проявления газовой неплотности) теп­
ловыделяющих элементов транспортных АЭУ в период эксплуатацрш, обусловленной 
низкотемпературным радиационным охрупчиванием, требует либо разработки мер по 
повышению радиационной стойкости применяемых материалов (например, микроле­
гирования  аусгенитных  сталей типа  Х16Н15МЗБ  бором  и РЗМ), либо  ограничения 
длительности их работы с учетом реальной работоспособности  в области умеренных 
температур. Для  оценки  возможности  применения в качестве  перспективных  конст­
рукционных материалов для оболочек тепловыделяющих элементов транспортных и 
стационарных АЭУ коррозионно­ и радиационно­сгойких  высоконикелевых  сплавов 
03Х20Н45М4БЧ  и  03Х20Н45М4БРЦ,  сталей  типа  01Х13М  (ОЦК­решетка)  и  а­
сплавов титана (ГПУ­решетка) необходимо сравнительное исследование склонности к 
низкотемпературному  радиационному  охрупчиванию указанных  и ирил^еняемых ма­
териалов. 

Вследствие  сююнности  сталей типа  01Х13М  (ОЦК­решетка)  к радиационной 
хладноломкости с увеличением повреждающей дозы становится опасным сдвиг кри­
тической температуры хрупко­вязкого  перехода в область положительных  (рабочих) 
температур и значительное снижение работы разрушения. Эти вопросы также требу­
ют дополнительных исследований. 

Развитие ядерной энергетики требует не только разработки мер по повышению 
срока службы сталей перлитного класса, но и рассмотрения возможности применения 
в  качестве  материалов  корпусов  реакторов  на  тепловых  нейтронах  коррозионно­
стойких  конструкционных  материалов  (например,  мартенситно­стареющих  сталей 
типа  05X1ЗН4М),  устраняющих  необходимость  нанесения  на  внутреннюю  поверх­
ность реакторов антикоррозионной наплавки аустенитными сталями и сплавами. 

Определяющее влияние на сопротивляемость стали 05Х13Н4М коррозионному 
растрескиванию,  а также на  ее радиационную  стойкость  оказывает  степень пересы­
щения мартенсита углеродом. Уменьшая  степень пересыщения  твердого раствора в 
результате выделения карбидов МегзСб (варьированием температуры и длительносш 
старения), можно регулировать уровень получаемого комплекса механических харак­
теристик, сопротивляемость металла коррозионному растрескиванию, а т­акже его ра­
диационную стойкость. Для оценки перспективности применения указанных коррози­
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онно­стойких мартенситно­стареющих сталей в качестве корпусных материалов необ­
ходимы убедительные экспериментальные данные по радиационной хладноломкости 
этих материалов после облучения высокими повреждающими дозами, а также изуче­
ние  процессов  длительного  теплового  старения,  стимулируемого  радиацией,  и  их 
влияния на степень развития охрупчивания и сдвиг температуры хрупко­вязкого пе­
рехода в область положительных температур. 

В третьей главе  "Исследование  общих закономерностей  и механизмов низко­
температурного радиационного упрочнения и охрупчивания сталей и сплавов" изуче­
но  явление  снижения  деформационной  способности  облученных  конструкционных 
материалов в области температур 20­450°С, получившее название низкотемператур­
ного радиационного  охрупчивания  (НТРО). Установлено, что НТРО проявляется на 
широком классе материалов: аустенитных сталях и сплавах (2(М50°С), никеле и его 
сплавах  (20­400°С),  ферритных  и  ферритно­мартенситных  хромистых  сталях  (20­
500°С), а­сплавах титана (20^00°С) и т.д. 

Радиационное упрочнение материалов в низкотемпературной  области выража­
ется не только в увеличении предела TCKj­necTH и снижении скорости упрочнения об­
лученных материалов, но и в проявлении пластической нестабильности в материалах, 
которая  может явиться  причиной  резкого  снижения  пластичности.  При  достаточно 
высоких дозах облучения (>1­10 сна) стадия, соответствующая "площадке" на кривой 
растяжения  (пластической нестабильности типа Чернова­Людерса), непосредственно 
переходит в стадию разрушения магериала, т. к. он оказывается неспособен выйти из 
режима каналирования дислокаций. 

Для температурной области НТРО под действием нейтронного (ионного) облу­
чения,  характерны  следующие  основные  признаки:  транскристаллитный  характер 
разрушения конструкционных материалов в температурном интервале НТРО; значи­
тельный рост пределов текучести и прочности облученных материалов и вырождение 
равномерного  и локального  относительных  удлинений,  приводящие  с увеличением 
повреждающей дозы к потере устойчивости пластического деформирования (пласти­
ческой нестабильности), локализации пластической деформации облученного металла 
в тонких полосах скольжения (эффекту каналирования дислокаций) и падению проч­
ностных характеристик; возможность восстановления пластичное! и в области НТРО 
(в отличие от области высокотемпературного радиационного охрупчивагшя) высоко­
температурным 0ТЖ1П"0М. 

После облучения материалов в интервале НТРО высокими повреждающими до­
зами на кривых растяжения сразу же по достижении верхнего предела тек5"1ести на­
блюдается падение напряжения и пластическое течение с отрицательным коэффици­
енюм деформационного упрочнения (пластическая нестабильность), при этом дефор­
мация начинается в местах локальной концентрации напряжений с образования шей­
ки. В интервале умеренных температур явлению пластической  нестабильности  под­
вержены  в основном  ОЦК­  (например,  сплавы  системы Mo­0,llZr­0,002B)  и ГПУ­
металлы (например, а­сплавы титана) и в меньшей степени ГЦК­металлы и схшавы. 
Пластическая нестабильность аустенитных сталей (например, стали типа J316) прояв­
ляется при облучении повреждающими дозами, превышающими 10̂ ^ нейтр/см .̂ 

Основным микроструктурным признаком пластической нестабильности являет­
ся  локализация  процесса  пластической  деформации  облученного  металла  в  тонких 
полосах (каналах) скольжения, число которых в сравнении с необлученным материа­
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лом крайне мало. Однако, число дислокаций, движущихся по этим полосам (каналам) 
скольжения, значительно выше, чем в необлученном материале. Пластическая неста­
бильность характерна для структур с преобладающей и высокой долей дислокацион­
ных петель в общем количестве радиационных дефеетов. 

Величина эффекта НТРО зависит от ряда факторов ­  типа кристаллической ре­
шетки, температуры испытания, температуры  и дозы облз'чения,  скорости деформа­
ции, микролегирования РЗМ, чистоты металла, содержания никеля и величины зерна. 
Установлено, что в сходных условиях облучения и испытания ферритаые стали и не­
которые другие материалы с ОЦК­рещеткой­более склонны к НТРО, чем материалы с 
ГПУ­ (а­сплавы титана) и особенно с ПЩ­решеткой (аустенитные стали и высокони­
келевые  сплавы); минимальные значения  относительного  (полного и равномерного) 
удлинения облученных аустенитных (а также ферритных и ферритно­мартенситных) 
материалов в области НТРО обнаружены в интервале температур 200­400°С; наибо­
лее  резкое  охрупчиватше  аустенитных  сталей  и  других  исследованных  материалов 
проявляется  после  облучения  примерно  в  том  же  температурном  интервале  (250­
ЗЗСС); увеличение дозы облучения или скорости деформирования ускоряет снижение 
пластичности  аустенитных  сталей  и  сплавов  в  области  НТРО  и  сдвигает  минимум 
пластичности  в сторону более низких температур; микролегирование РЗМ, повыше­
ние  содержания  никеля,  применение  крупнозернистых  материалов  и  специальных 
способов выплавки (ЭИШ, ВД, ВИ+ВД) замедляют снижехгае пластичности аустенит­
ных сталей и сплавов в температурном интервале НТ1Ю (рис. 2). 

Следует отметить, что и необлученные аустенитные хромоникеяевые стали, как 
и  другие  исследованные  материалы,  проявляют  некоторое  снижение  пластических 
характеристик при кратковременном растяжении в интервале температур 200­400°С, 
то есть в температурном интервале "синеломкости", наиболее часто встречающемся у 
перлитных  сталей. Снижение пластичности  исследованных  материалов  в указанном 
температурном интервале можно связать с протеканием ранних стадий формирования 
карбидных и нигридных фаз в процессе деформации. 

В сравнении с другими хромоникелевыми аустенигными материалами высоко­
никелевый  сплав Х20Н45М4Б  до  облучения  имеет весьма  высокую  пластичность в 
широком интервале температур. Сплав практически не обнаружил снижения пластич­
ности в интервале температур 200­400°С при кратковременном растяжении. Исследо­
ванный сплав имеет очень небольшое содержание азота и углерода в твердом раство­
ре с целью предотвращения склонности к межкристаллитной коррозии'. В таком слу­
чае отсутствие охрупчивания в сплаве типа Х20Н45М4Б в исходном состоянии и об­
наружение  усиленного  снижения  пластических  характеристик  под  действием  ней­
тронного  облучения  в  интервале температур  300­400°С  свидетельствует  о том, что 
нейтронное облучение ускоряет выпадение карбидных и нитридньге фаз типа СггзСб и 
CrjN. 

В аустенитных хромоникелевых сталях типов 18­8, 15­15 и других композици­
ях в близких условиях эксперимигга (облучение дозами SjS­lO'̂ ' нейтр/см ,̂ температу­
ра облучения 30О­350°С) охрупчивание в интервале температур 20­400°С проис хо­
дит более резко, а их полные относительные удлинения снижаются до 2­5% (рис. 3). 

' Отношение содержания  ниобия к содержанию углерода (Nb/C) в сплаве вахолится в пределах 30—50 
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Рис. 2. Влияние температуры испытания (а) и облучения (б), дозы облучения (в), ско­
рости деформации (г), микролегирования РЗМ (д) и чистоты металла (с) на величину 
эффекта низкотемпературного радиационного охрупчивания аустенитных хромонике­
левых сталей типов 18­8 и 15­15: а) сталь А­348 (сталь типа Х18Н10Б), Togn = 290°С, 
пуг^МО^^+МО '̂  нейтр/см^ (цифры  у кривых);  б)  сталь  А­304  (сталь  типа  Х18Н9), 
7­10̂ ° нейтр/см ,̂ Т„еп= 20°С; в) стали 1Х13М2БФР и Х16Н15МЗБ, Т„™ =  350°С, Той, = 
275°С; г) сталь 06Х16Н15МЗБ,  скорости деформирования  0,1  и  1 мм/мин; д)  стали 
0Х16Н15МЗБ и Х16Н15МЗБ + 0,13% Sc (ХНС­1) (Тие„­ 350°С, Т„бл =  275°С); е) стали 
03Х16Н15МЗБ,  03Х16Н15МЗБ  (ЭШП)  (Той,  =300°С,  5,5­10 '̂  нейтр/см^)  и 
03Х16Н15МЗБ (ВИ+ВД) (Той, =300°С,  4,5­10 '̂ нейтр/см^)  11 



Рис.  3.  Сравнительная  оценка  деформационной 
способности  облучешгых  нейтронами  (цифры  у 
кривых, нейтр/см'̂ )  при 300­350°С хромоникеле­
вых сталей и сплавов в интервале 20­500°С 

Анализ экспериментальных данных показывает, что в рассматриваемом интер­
вале температур нейтронное облучение оказывает преимущественное влияние на вы­
рождение  равномерного  относительного  удлинения  в аустенитных сталях и спла­
вах. При этом значения равномерного удлинения в сплавах типа Х20Н45М4Б могут 

снижаться до 5­7%, а в других 
24i  1 I  :—I  аустенитных  сталях  и  сплавах 

­даже до 0,5­1%. 
По  данным  авторов 

ряда  работ,  зависимость  пре­
дела  текучести  облученных 
кристаллических  материалов 
от  дозы  облучения  можно 
представить  в  виде  сложной 
нрмоногонной  кривой  с  не­
сколькими областями, наличие 
и проявление  каждой из кото­
рых  зависит  от  природы, 
crpjTCiypHoro  состояния, усло­
вий  облучения  и  испытания 
материалов  (рис.  4).  Во  всех 
cnj^aax  существует начальный 
("инкубационный")  период  по 
дозе  облучения, когда измене­
ние  напряжения  начала  пла­

стического течения еще не обнаруживается. Начиная с некоторой  "пороговой" дозы 
облучения для большинства кристаллов наблюдается сначала слабое, а затем сущест­
венное повышение предела текучести. 

Повышение  предела  текучести  после  облучения  нейтронами  и  заряженными 
частицами связано с созданием спектра различной природы стопоров и барьеров на 
пути движения дислокаций. На  первом этапе,  охватывающем  область' флюенсов до 
Ю"  нейтр/см^ (3­10"̂  сна), радиационное упрочнение обусловлено в основном класте­
рами межузельного типа, зарождающимися гомогенно, а па втором этапе при флюен­
сах  более  10"нейтр/см^  ­  кластерами  вакансионного типа,  образующимися  гетеро­
генно в каскадах атом­атомных столкновений. Одной из особенностей дозовой зави­
симости  предела  текучести  является  снижение  степени  радиационного  упрочнения 
при больших дозах облз^гения. В облученном чистом железе эффект' насыщешм ра­
диационного  упрочнения  наблюдается  примерно  при  интегральной  дозе 
10"  нейтр/см ,̂ а для коррозионно­стойких  сталей аустенитного класса типа Х15Н16 
доза насыщения радиационного упрочнения достигается при Ю^̂ ­Ю'̂ ^ нейтр/см .̂ 

Однако  повышение  повреждающей  дозы  в  облученных  сталях  и  сплавах до 
значений  lO^­lOi''^ нейтр/см^ (Тобл=300­400°С)  в интервале низкотемпературного ох­
рупчивания вызывает не только насыщение радиационного упрочнения, но и после­
дующее  снижение  прочностных  характеристик  в результате  резкого  падения  пла­
стичности. В общем виде эгот эффект может быть проиллюстрирован наличием уча­
стка падения значений предела текучести (прочности), начиная с некоторой "предель­
ной" повреждающей дозы (см. рис. 4). Равномерное относительное удлинение образ­
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цов, облученных дозами, приближающимися к предельной, практически равно нулю, 
пределы прочности и текучести совпадают, резко снижается и локальное относитель­
ное удлинение. Наблюдается пластическая  нестабильность течения  облз^енного ма­
териала,  пластическая  деформация  локализуется  в тонких  полосах  скольжения, то 
есть имеет место описанный выше эффект каналирования дислокаций. Падение зна­
чений  предела текучести,  начиная с некоторой  "предельной"  повреждающей дозь!, 
иллюстрируется зависимостью изменения кратковременных  прочностных характери­
стик аустенитной стали марки 09X18Н9 от дозы нейтронного облучения (рис. 5). Зна­
чение предельной повреждающей дозы для этой стали составляет ~2­10^̂  нейтр/см .̂ 
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Рис. 4. Схема изменения пределов теку­
чести и прочности аустенитных сталей и 
сплавов с увеличением дозы облучения: 
1  —  область  отсутствия  радиатщонного 
упрочнения; 2 ­  область слабого упроч­
нения или разупрочнения; 3­5 ­  области 
сильного  зт^рочнения;  6 ­  область на­
сыщения  всех  микроструктурных  ком­
понентов радиационного упрочнения;  7 
­  областъ падения пределов текучести и 
прочности 

Рис.  5.  Изменение  кратковременных 
прочностных  (стод, Ов) характеристик  ау­
стенитной  стали  марки  09X18Н9 в зави­
симости от дозы нейтронного облучения: 
I ­  область радиационного упрочнения и 
пластической  стабильности  стали 
09X18Н9; II ­  область резкого  снижения 
способности  к деформационному  упроч­
нению и высокой вероятности перехода в 
режим пластической нестабильности; Ш ­
область  пластической  нестабильности и 
разрущения 

На стадии деформационного упрочнения за радиационное упрочнение и охруп­
чивание ответственны  одни и те же механизмы радиационной повреждаемости, эво­
люции  дислокационной  структуры  и структурно­фазового  состояния  материалов в 
процессе облучения. Однако радиационное охрупчивание, в отличие от радиационно­
го упрочнения, определяемого величиной прироста напряжения начала пластической 
деформации,  отражает все процессы и особенности пластической деформации облу­
ченного  материала  от  начала  течения  до разрзопения.  В  области  флюенсов до 
10"нейтр/см  (3­10'̂  сна) радиационное  упрочнение и охрупчивание  обусловлены в 
основном кластерами межузельного типа, а при флюенсах более 10" нейтр/см^ ­  кла­
стерами вакансиониого типа. При возрастании повреждающей дозы до 10  нейтр/см^ 
радиационное упрочнение и охрупчивание  аустенитных  сталей и сплавов интервале 
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НТРО обусловлено в основном кластерами и частицами выделений; при дозах более 
Ю^^нейтр/см^ становится  весомым  вклад дислокационных  петель; вклад пор стано­
вится  определяющим  при дозах  облучения ~5­10̂ ^ нейтр/см .̂ На стадии насыщения 
радиационного  упрочнения  и  последующего  падения  прочностных  характеристик, 
вследствие достижения критической плотности радиационных дефектов, значительно 
возрастает число дислокаций, способных преодолевать препятствия в динамическом 
режиме (или в режиме каналирования дислокаций), не задерживаясь на них, чем обу­
словливается отсутствие радиационного упрочнения и локализация пластической де­
формации  (наличие  локального  относительного  удлинения)  образцов,  облученных 
дозами, превышающими предельную. 

Упрочнение и охрупчивание конструкционных материалов в области НТРО оп­
ределяется не только характером взаимодействия дислокаций и других дефектов ра­
диационного происхождения, плотностью и равномерностью их распределения, но и 
структурными изменениями, происходящими во времени и стимулируемыми темпера­
турно­радиационным  воздействием.  Таким  образом,  упрочнение  и  охрупчивание  в 
указанной температурной области является результатом изменения и взаимодействия 
дислокационной  структуры и выделений избыточных  фаз, начиная с момента их за­
рождения,  то есть на стадиях предвыделетм, и далее в процессе их обособления и 
коагуляции под воздействием температуры и облучения. 

Формирование системы предвыделений вторичной фазы со значительным раз­
мерным несоответствием (я^ЮУс), создающей определенные поля нахфяжений в мат­
рице,  и однородность распада  пересыщенных  твердых растворов  ослабляют потоки 
межузельных атомов на "далекие" сюки из­за их экранирования полями напряжений 
предвыделений, способствуя дополнительной  рекомбинации разноименных точечных 
дефектов  как  при  встрече,  так  и  на  дополнительных  кластерах  дефектов  проти­
воположного знака, снижают вероятность их объединения  в комплексы, дальнейшей 
трансформации в дис;юка1щонные петли вакансионного и меж>'зельного типа, умень­
шают скорость роста вакансионных пор и склонность  к радиационному распуханию 
(увеличению объема за счет достраивания межузельными атомами экстраплоскостей, 
ограниченных краевыми дислокациями). При развитом непрерывном распаде с выра­
женным инкубационным  периодом снижается темп и увеличивается  время накопле­
ния критической плотности радиахщонных дефектов (при одинаковой интенсивности 
повреждения), расширяется область пластической стабильности (по дозе облучения) и 
увеличивается  предельная  повреждающая  доза,  при  которой  происходит  переход в 
режим  пластической  нес1абильности  (дислокационного  каналирования). Послед}то­
щее разупрочнение при облучении дозами, превышающими предельную, обусловлено 
отсутствием возможности релаксации напряжений от заторможенных сдвигов вблизи 
обособленных выделений (а также пор, неметаллических включений) путем передачи 
скольжения  в  смежные  объемы, что  ведет к интенсивному  развигию трещин  и как 
следствие, паденшо прочности и разрушению материала в рассматриваемой темпера­
турной области. 

Ускорение эволюции дислокационной  структуры  и локализация  пластической 
деформации у мельчайших дефектов в виде микропор, петель и выделений (неметал­
лических  включений  и  вторичных  фаз)  способствует  концентрации  напряжений  на 
границе раздела, а резкое снижение пластичности конструкционных материалов в об­
ласти НТРО снижает вероятность их релаксагщи как в теле зерна, так и в пригранич­
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ных объемах. Каналы локализованной деформации, встречаясь с поверхностями раз­
дела, являются  причиной резкой  концентрации  напряжений,  пропорциональной  об­
щей величине дислокационного "заряда", и способствуют образованию микротрещин. 

Модели зарождения хрупких трещин в матрице вблизи выделений  (неметал­
лических включений и вторичных фаз) основаны на концепции торможения скольже­
кгия, поворота  или двойникования  выделением  и взаимодействия  поля  напряжений 
заторможенной деформации с полем напряжений у выделений и носят дислокацион­
ный или дисклинациопный характер. Механизмы зарождения трещин в самих выде­
лениях  носят  дислокационньтй  характер. Возникновению  трещин  предшествует ло­
кальная пластическая  деформация,  приводящая  к концентрации  напряжений  на по­
верхности раздела с выделением, вызванной блокировкой дислокаций, движущихся в 
плоскостях (каналах) скольжения матрицы. 

Таким  образом,  разупрочнение  при  облучении  дозами,  превышающими  пре­
дельную, сопровождающееся  макроскопической локализацией процесса деформации 
и разрушения, обусловлено отсутствием возможности релаксации напряжений от за­
торможенных сдвигов (поворотов) вблизи поверхностей раздела  как в теле зерна,  так 
и в приграничных объемах вследствие их "перезттрочнения" при достижении критиче­
ской плотности радиационных дефектов, что ведет к интенсивному развитию трещин 
и, как следствие, падению прочности, в рассматриваемой температурной области. 

Анализ структурных изменений под действием облучения в  аустенитных ста­
лях, никеле, ферритных, ферритно­мартенситных  сталях и титане свидетельствуют о 
том, что облучение в интервале НТРО вызывает снижение микропластической и уси­
ление макроскопической  неоднородности пластической  деформации, ускоряет пере­
ход гишсгической деформации (нестабильности) на более высокий структурный уро­
вень, приводя к преждевременному разрзтпению материала. Увеличение степени ло­
кализации  пластической  деформации  при  облучении  можно  интерпретировать  как 
ускорение перехода на более высокий структурный уровень за счет усиления распро­
странения ротационных мод пластичности. 

Учитывая  определяющее  влияние  структурных превращений на процессы уп­
рочнения  и  охрупчивания,  автором  предлагается  схема,  иллюстрирующая  влияние 
структурного состояния на склонность к НТРО. Показано, что для высоконикелевых 
сплавов типа 03Х20Н45М4Б  насыщение радиационного упрочнения и последующее 
падение прочности наблюдается  при большей предельной дозе нейтронного облуче­
ния (плотности дислокаций), чем для сталей типа Х16Н15МЗБ (рис. 6).  Однородный 
распад твердого раствора  с длительным  инкубационным  периодом  и значительным 
размерным  несоотвстсвием  на  стадии  предвыделения  интерметаллидной  фазы типа 
Ni(Nb, Мо)2 позволяет создать  в  облученном  высоконикелевом  сплаве достаточный 
запас пластичности, обеспечивающий переход в режим каналирования дислокаций и 
последующее разрушение на более поздних стадиях деформации, то есть при больших 
средних  значениях  плотности  дислокаций  в  объеме  стальной  матрицы,  и,  следова­
тельно, при больших значениях прочности. 

Оценку работоспособности  аустенитных  материалов  при нейтронном  облуче­
нии в области умеренных температур необходимо производить по изменению и пре­
дельным значениям равномерного  относительного  удлинения. Неоднородность про­
текания пластической деформации  будет способствовать развитию пластической не­
стабильности  в  области  насыщения  радиационного  упрочнения.  Поэтому  области 
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применения  аустенитных материалов по дозе облучения должны ограничиваться зна­
чениями  равномерного  относительного  удлинения  (6р),  соответствующими  началу 
области пластической нестабильности. Эти значения  зависят  от материала,  условий 
облучения и испытания. Снижение значений 8р до 0,5­1% приводит к падению проч­
ностных характеристик  облз̂ ченных материалов, обусловленному  развитием пласти­
ческой нестабильности и микроразрушений у поверхностей раздела, что способствует 
проявлению газовой неплотности  в тонкостенных  конструкциях  АЗУ. Поэтому для 
сохранения работоспособности аустенитных (и других) конструкционных материалов 

в  поле  нейтронного  об­
лучения запас равномер­
ного  относительного 
удлинения  должен  со­
ставлять не менее  1­2%. 

Совершенствова­
ние  применяемых  тех­
нологических  процессов 
металл5фгического  пе­
редела  (ВИП,  ВДП  и 
особенно  двойной  ваку­
умный  переплав, напри­
мер,  ВИП+ВДП)  позво­
ляет снизить количество 
вредных примесей  и не­
металлических  включе­
ний,  способствуя  более 
однородному  распаду 
пересыщенных  твердых 
растворов,  относительно 
равномерному распреде­
лению  дислокационной 
плотности  в  теле  зерна, 
снижению  вероятности 
локализации  пластиче­
ской деформации. 

Введение  микро­
добавок  бора,  являюще­
гося  элементом  внедре­
ния, приводит  к образо­
ванию  сегрегации  на 
дислокациях,  межфаз­
ных и межзеренных гра­
ницах,  снижает  диффу­
зионную  подвижность 
основных  лехирующих 
элементов,  что  ведет  к 
увеличению  длительно­

|Исх. 
сост. 

0,1  1  10 
Доза облучения, .10 " нейтр/см ^ 

0,02  0,6  3  б  6,5 

Плотность дислокаций, .10  '" 1/см ^ 

Рис. 6. Схема изменения пределов прочности и текучести 
и  равномерного  относительного  удлинения  аустенитных 
Конструкционных  материалов  в зависимости  от дозы об­
лучения,  плотности  дислокаций  и  содержания  никеля 
(обозначения областей I, II, III те же, что и на рис. 5) 
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сти инкубационного периода распада твердого раствора под облучением и замедле­
нию фазовых превращений. Лтомы бора, сегрегируясь на дислокациях и дислокаци­
онных петлях, замедляют эволюцию дислокационной  структуры в процессе облуче­
ния. Введение  редкоземельных  элементов  приводит  к  снижению  конх̂ ентрации ра­
диационных точечных дефектов за счет усиления их рекомбинации в полях напряже­
ний, возникающих вследствие размерного несоответствия атомных радиусов матрицы 
и  РЗМ,  способствует  измельчению  зерна  и  повышению  плотности  выделений  при 
распаде  пересыщенных  твердых  растворов  аустенитных  сталей  и  сгшавов, являясь 
центрами  зарождения  вторичных  выделений  или  формируя  самостоятельную  избы­
точную фазу. 

Перечисленные  меры позволяют  создать  в  облученном  металле достаточный 
запас пластичности, обеспечивающий переход в режим каналирования дислокаций и 
последующее разрушение на более поздних стадиях деформации, то есть при больших 
средних значениях  плотности дислокаций  в  объеме  стальной  матрицы,  и,  следова­
тельно, при больших значениях прочности. Таким образом, предельная доза облуче­
ния, при которой начинается падение кратковременных прочностных харакгеристик, 
огфеделяется рядом факторов: выбором легирующей композиции, применением спо­
собов  выплавки,  снижающих  содержание  вредных  примесей  и  неметаллических 
включений, однородностью и равномерностью распада пересыщенных твердых рас­
творов под облучением, микролегированием бором и РЗМ. 

На  основан1ти  проведенных  исследований  предложены  следующие  основные 
пути  повышения  пластичности,  предельной  повреждающей  дозы  и ресурса работы 
конструкционных  материалов  с  ПЦС­решеткой  (рис. 7):  применение  специальных 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6 

nvtio",  нейтр/см' 

0,7  0,8  0,9  1,1 

Рис. 7. Сравнительная оценка деформационной способности различных аустенитных 
сталей и сплавов после нейтронного облучения (Тобл= 300­350°С, Т с̂п̂  300­400°С) 
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способов выплавки аустенитных сталей и сплавов (ЭШП, ВИ+ВД и т.д.); повышение 
содержания никеля в аустенитных высоконикелевых сплавах до 40­50%; микролеги­
рование  высоконикелевых  сплавов  иттрием  (0,02­0,08%,  сплавы  типа 
03Х20Н45М4БЧ), бором и цирконием (0,005% и 0,04­0,05% соответственно, сплавы 
типа  03Х20Н45М4БРЦ);  микролегирование  сталей  типа Х16Н15МЗБ  бором (0,005­
0,01%); совместное легирование бором (0,005%), РЗМ (0,05%) и итгрием (0,01%); скан­
дием  (0,13%); микролегирование  никеля  празеодимом  (0,07­0,2%),  скандием  (0,05­
0,13%) и лантаном (0,03­0,07%). 

В  общем  виде зависимость  5р (ф1) для  исследованных  аустенитных  сталей  и 
сплавов  с  различным  содержанием  никеля  может  быть  описана  уравнением  вида 
бр^ке"'̂ , где к и а  ­  коэффициенты регрессии, зависящие от материала, ф ­  флюенс 
нейтронов. В таблице  1 приводятся  области  применения  исследованных  сталей  по 
дозе облучения (области пластической стабильности), рассчитанные при запасе рав­
номерного относительного удлинения  5pSl­2%  (при  меньших  его значениях  стано­
вится опасным проявление газовой неплотности в тонкостенных конструкциях АЭУ) 
и предельные дозы для исследованных сталей, при достижении которьге пластическая 
нестабильность  переходит  в стадию разрушения  вследствие  интенсивного  развития 
трещин.  Показано,  что  применение  высоконикелевых  сплавов  03Х20Н45М4БЧ  и 
03Х20Н45М4БРЦ в качестве перспективных конструкционных материалов для оболо­
чек твэлов позволяет увеличить ресурс их работы в 2,5­3 раза по сравнению со  сталя­
ми  гапаХ16Н15МЗБ. 

С  целью 
дальнейшего  по­
вышения  коррози­
онной,  и  радиаци­
онной .  стойкости 
иследованных  пер­
спективных  мате­
риалов  для  оболо­
чек  тюлов  в  высо­
коникелевых  спла­
вах  типа 
03Х20Н45М4Б  и 
ферритных  сталях 

типа  01Х13М  необходимо  дальнейшее  снижение  содержания  углерода  (<0,01%)  и 
азота (<0,01%) путем применения чистых шихтовых материалов и двойного вакуум­
ного переплава  (ВИ+ВД); в сплавах типа 03Х20Н45М4БРЦ ­  микролегирование ит­
трием  (^0,05%);  в  сталях  типа  01Х13М  ­  дополнительное  легирование  ниобием 
(<0,4%), а также микролегирование  итгрием  (Ј0,04%), бором (<0,05%) и цирконием 
(<0,04%). 

В  четвертой  главе  "Структурно­физические  аспекты  радиационной  хладно­
ломкости и пути повышения работоспособности материалов корпусов реакторов" рас­
сматривается  склонность  к  радиационной  хладноломкости  материалов  с  ОЦК­
решеткой: применяемых и перспективных  корпусных сталей ­  ферритно­перлитных 
сталей типа  15Х2МФА и мартенситно­стареющих сталей типа  05X1ЗН4М,  а также 

Таблица 1. Области применения и предельные повреждающие 
дозы исследованных аустенитных сталей и сплавов 

Марка материала 

Х18Н10Б 
03Х16Н15МЗБ 
03Х20Н40М4Б 
03Х20Н45М4Б 
03Х20Н45М4БЧ 
03Х2ОН45М4БРЦ 

к 

43,13 
20,836 
20,743 
28,855 
32,253 
40,402 

а 

42,596 
6,8295 
3,5315 
2,9662 
2,8443 
2,6803 

R' 

0,96 
0,99 
0,94 
0,999 
0,99 
0,97 

Области приме­
нения по дозе, 

нейтр/см^ 
S (0,74­0,9)10^' 
<(3,4­i­4,5)­10^' 
^(б,6ч­8,6)­10" 
5(9,0ч­1,1>10^' 
<(1,(>4­1,2)­10^ 
<(1,1н­1,4)­10" 

Предельная 
доза, 

нейтр/см^ 
­0,2­10^^ 
~1,М0''^ 
­2,2.10" 
­2,7­10" 
­2,910^^ 
~3,М0^^ 
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ферритных хромистых сталей  типа 01Х13М. Вследствие склонности указанных мате­
риалов к радиационной хладноломкости  с увеличением повреждающей дозы стано­
вятся опасными сдвиг критической температуры хрупко­вязкого перехода в область 
положительных (рабочих) температур ДТ̂  и значительное снижение работы разруше­
ния. 

Критерием оценки радиационного охрупчивания стали является величина ДТ ,̂ 
определяемая как разность критических температур подвергающегося облучению ма­
териала Тк°*" и материала в исходном состоянии Tj'"'. 

Явление радиационной  хладноломкости  в большей мере свойственно матери­
алам, склонным к хладноломкости в необлз^енном состоянии (металлы с ОЦК и час­
тично с ГПУ­решетками)  и характеризуется  следующими  основными признаками: в 
области  Т<Тк  облучение  существенно  повышает  предел  текучести,  незначительно 
увеличивает предел прочности и мало влияет на сопротивление отрыву;­ при  испыта­
ниях ниже Тк относительное удлинение равно нулю, а работа разрушения или ударная 
вязкость становится меньше регламентированного значения; вязкое разрушение в об­
ласти Т>Тк характеризуется чашечным строением излома, а хрупкое разрушение в об­
ласти Т<Тк ­  ручьистым изломом; пластичность в области радиационной хладнолом­
кости может быть восстановлена  отжигом, в результате которого происходит почти 
полное  восстановление  сопротивления  удару,  а  сдвиг  температуры  вязко­хрупкого 
перехода практически не наблюдается. 

Факторами, влияющими на проявление хладноломкости, являются: доза и тем­
пература облучения, температура испытания, длительность старения, величина зерна, 
наличие вредных примесей, (особенно фосфора и меди в перлитных сталях) и элемен­
тов внедрения (особенно С и N в ферритных сталях), режим термической обработки и 
т.д. 

Наиболее опасным последствием реакторного облучения применительно к ма­
териалам  корпусов  (низколегированным  ферритно­перлитным  Fe­Cr­Mo­  и  Fe­Cr­
Ni­Mo  сталям)  является  смещение  критической  температуры  хрупкости  в  область 
более  высоких  температур.  Это  ограничивает  безопасную  область  температур 
эксплуатации  корпуса  реактора  и  уменьшает  работу  разрушения  в  вязкой  зоне 
температурной зависимости ударной вязкости. 

Для  образцов  стали  15Х2МФА,  облученных в  исследовательских  и промыш­
ленных реакторах, наблюдается корреляция зависимостей прироста предела текучести 
и величины сдвига порога хладноломкости ДТ̂  с повышением флюенса. 

При температуре облучения 50­100°С хрупкое разрзтпение облз̂ ченных низко­
легированных сталей, как правило, имеет транскристаллитный характер, и нет каких­
либо признаков, свидетельствующих о зернограничной сегрегации примесей, а зона­
ми внутризеренной сегрегации могут являться скопления точечных дефектов. 

В сталях с низким содержанием  меди после облучения  при температуре 250­
270°С обнаруживаются обогащенные фосфором дефекты и их комплексы: при малых 
флюенсах ­  вакансионные кластеры, при высоких флюенсах ­  дислокационные петли 
и микропоры, которые также вносят вклад в радиационное зтфочнение и охрупчива­
ние стали. При температурах эксплуатации корпусных сталей (250­300°С) происходит 
сегрегация  примесных элементов  на дефектах  кристаллической  решетки и  их ком­
плексах,  дислокациях,  границах  раздела.  Основной  вклад  в  наблюдаемый  сдвиг  Т^ 
после обл5^сния при температуре 250­270°С вносят комплексы радиационных дефек­
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тов, обогащенных примесями, и выделения  в теле зерен, появляющиеся  вследствие 
струиурно­фазовых превращений в стали. 

Анализ экспериментальных данных облученных сталей типа  15Х2МФА свиде­
тельствует о слабой зависимости коэффициентов радиационного упрочения и охрзш­
чивания от температуры облучения выше 300°С. Облучение в интервале температур 
300­400°С вызывает значительное охрупчивание стали при практически полном от­
сутствии радиагщонного упрочнения. Приведенные  данные  свидетельствуют  о том, 
что радиационное  охрупчивание  может быть  обусловлено  не только  стопорными и 
барьерными механизмами радиационного упрочнения, но и другими эффектами. Од­
ной из основных причин охрупчивания  низколегированных  Fr­Cr­Mo  и  Fe­Cr­Ni­
Мо­сталей,  особенно  при  температурах  выше  300°С,  является  радиационно­
стимулированная сегрегация в приграничные зоны примесных атомов фосфора, серы 
и других элементов, снижающих поверхностную энергию границ. 

В пользу основополагающего вклада сегрегационных эффектов в радиационное 
охрупчивание корпусных сталей при повышенных температурах свидетельствует вы­
сокая доля интеркристаллитного разрушения при всех флюенсах нейтронов и темпе­
ратурах испытаний, за исключением диапазона температур,  соответствующих  верх­
нему шельфу кривой хрупко­вязкого разрушения, причем доля межзеренного разру­
шения в общей поверхности излома растет  с повыше1шем флюенса. За счет радиаци­
онно­стимулированной  диффузии  температурный  интервал  сегрегации  примесных 
элементов по сравнению с необлученным состоянием сдвигается в область более низ­
ких температур. 

Процессы деформации и разрушения корпусных сталей сопровождаются дина­
мическими  процессами  дислокационного  каналирования  и  "разрушением"  дислока­
циями мельчайших дефектов в виде микропор, петель и выделений в корпусных ста­
лях. Каналы локализованной деформации, встречаясь с поверхнос1ями раздела, вызы­
вают pesKjTo концентрацию напряжений, пропорциональную  общей величине дисло­
кационного "заряда", приводящую к практически бездеформационному хрупкому раз­
рушеншо у поверхностей раздела при Т<Тк°̂ ".  ' 

При низких и умеренных температурах  сопротивляемость  хрупкому разруше­
нию ферритных сталей, как и ферритно­перлитных и особенно тугоплавких металлов 
и их сплавов с ОЦК­решеткой, определяется главным образом содержанием примесей 
внедрения (углерода и азота) и фосфора. Применение чистых шихтовых материалов 
позволяет снизить  содержание углерода  и азота  и ограничить  содержание  вредных 
примесей (Sb, Sn, As, Pb и др.), также способствующих повышению критической тем­
пературы хрупкости, а применение двойного вакуумного переплава ­  ограничить со­
держание неметаллических включе1ШЙ. 

Усиление охрупчивания  сталей типа Х13М, прохрессирующее  с увеличением 
содержания углерода и азота при примерно одинаковом содержании фосфора (0,008­
0,012%), размера зерна, времени выдержки в интервале температур 340­500°С (рис. 
8),  свидетельствует  о доминирующем  влиянии  процессов  формирования  и  обособ­
ления  вторичных карбидов  (типа  СггзСб) и нитридов  (типа  СггК). Облучение круп­
нозернистой стали при температуре 400­470°С (флюенс 2,3­10 '̂ нейтр/см ,̂ время экс­
позиции ­7000  ч) вызвало  усиление  охрупчивания  при  меньшей  длительности  вы­
держки по сравнению со старением  при температуре 400°С длительностью  10000 ч 
(рис. 8), что свидетельствует об интенсификации распада твердого раствора, усили­
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ваемого радиационно­стимулированной диффузией. С увеличением дозы нейтронного 
облучения будет происходить дальнейшее смещение критической температуры хруп­
кости  в  область  положительных  температур.  Интенсивность  этого  процесса  будет 
усиливаться с увеличением содержания в стали элементов как внедрения  (углерода  и 
азота), так и замещения (хрома, молибдена и др.), формирующих вторичные карбид­
ные и интерметаллидные фазы. Основными мерами ослабления радиационной хлад­
ноломкости ферритных сталей являются: использование мелкозернистьйс материалов 
(величина зерна ­  8 баллов); снижение содержания вредных примесей (Sb, Sn, As, Pb 
и др.) путем применения чистых шихтовых материалов; «гажение содержания неме­
таллических  включений  применением  двойного  вакуумного  переплава  сталей  типа 
Х13; снижение суммарного содержания углерода и азота до 0,01%; микролегирование 
РЗМ (иттрием). Это позволяет обеспечить в хромистых коррозионно­стойких феррит­
ных сталях типа 01Х13М достаточно высокое сопротивление хрупкому разрушению в 
условиях нейтронного облучения и предотвратить смещение критической температу­
ры хрзтпсости в область рабочих температур, составляющих 200­3 50°С. 

Мартенситно­ферритная  сталь типа  12Х13МФБ  обнаруживает более сильную 
склонность к хладноломкости по сравнению со сталью типа Х13М, критическая тем­
пература  хрупкости  ее  при дозе  облучения 3,8­10 

­200­150  ­100  ­50  О  50 

нейтр/см  составила  250°С  (см. 
рис. 8). 

Развитие ядерной энер­
гетики  требует  решения  как 
проблем  радиационной  хлад­
ноломкости,  так  и  примене­
ния коррозионно­стойких вы­
сокопрочных  конструкцион­
ных материалов. В этом  слу­
чае отпадает необходимость в 
трудоемком  процессе  нанесе­
ния  на  внутреннюю  поверх­
ность корпусов реакторов ан­
тикоррозионной  наплавки 
аустенитными  сталями  и 
сплавами.  Перспективным 
направлением  является  при­
менение  высокопрочных кор­
розионно­стойких  матертен­
ситно­стареющих сталей типа 
Х13Н4М.  Высокая  кратко­
временная  прочность при хо­
рошей  коррозионной  стой­
кости  в  хлорсодержащих  и 
других  агрессивных  средах  и 

удовлетворительной  технологичности  делает их пригодными  в качестве  материалов 
для силовых конструкций, в том числе и корпусов реакторов на тепловых нейгронах. 

В  нормализованном  состоянии  (1000°С,  1  ч,  воздух)  для  стали  марки 
05Х13Н4М  характерно отсутствие резко выраженного хрупко­вязкого перехода при 
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Рис.  8.  Влияние  длительного  теплового  старения 
при 400''С в течение 10000 ч и нейтронного облуче­
ния  на  деформационную  способность  сталей  типа 
Х13:  1 ­  6  ­  сталь  типа  01Х13М;  7 ­  сталь  типа 
12Х13МФБ; 1,2­  исходное состояние; 3, 4 ­  400°С, 
10000 ч; 5, 6 ­  nvt=2,3­10 '̂ нейтр/см ;̂ 1  ­  8 баллов; 
3 ,5 ­5  баллов; 2,4,6 ­  1 балл 



100 

80 

60 

40 

20 

о  1 

•  2 

•  3 
Д  4 

' • " ^  1 

,У 

J 

с 

^ 

1 

н 

,  ^ 
>­̂  

X 
' " •  " ' 

и 
/ ^ 

' 
­  ­

1 

­140  ­20  О  +20 

испытании на ударную вязкость в интервале температур от +20 до ­140°С. Для облу­
ченной нейтронами стали (nvt=3,2­10'' нейтр/см ,̂ Е>1 МэВ, Товл = 360­380°С) типи­
чен  более  крутой  спад  температурной  зависимости  ударной  вязкости.  Однако  при 
температуре испытания +20°С нейтронное облучение практически не привело к сни­
жению ударной  вязкости. В то же  время после старения  исходной  метастабильной 
нормализованной стали длительностью 300 ч при температуре 370°С значение удар­
ной вязкости лри +20°С составляло всего лишь ~30 Дж/см^ (рис. 9). Структурные пре­
вращения, вызванные тепловым старением  при температуре 450°С в течение  500 ч, 
оказывают значительно большее воздействие на снижение сопротивления хладнолом­
кости исследуемой стали, чем совместное влияние нейтронного облучения и процес­
сов старения, протекающих при нем. 

В  состоянии  термической  об­
работки по режиму: 1000°С, 1 ч, воз­
дух + 620°С, 10 ч, воздух + 590°С, 12 
ч, воздух исследуемая сталь не обна­
руживает  склонности  к  повышению 
хладноломкости  после  облучения 
нейтронным  потоком  вплоть  до 
1,4­10̂ '* нейтр/см^  (Т„б„=27а­320°С), 
в отличие от стали 15Х2МФА, обна­
руживающей в аналогичных услови­
ях  сдвиг  критической  температуры 
хрупкости на 30­50°С  при содержа­
нии  меди  и  фосфора 
(Р+0,1Си)<0,02%.  Радиационно­
стимулированная диффузия и радиа­
ционно­стимулированный  распад, 
обусловленные  избытком  точеч­
ных  дефектов  и  нарушениями  в 
кристаллической  решетке,  приводят 
к ускорению формирования карбида 
МеззСб  в  процессе  нейтронного  об­
лучения. При этом обособление кар­
бидов  МегзСб  происходиг  значи­

тельно раньше, чем только  при тепловом  воздействии,  что приводит  к релаксации 
схрзтоурных напряжений, обусловленных концентрационными и размерными несоот­
ветствиями на границе раздела "область формирующегося карбида ­  матрица", отве­
чающих за проявление хр}шкости (и склонности к коррозионному растрескиванию) 
при длительном старении. Так, после старения При температуре 5{)0°С длительностью 
до 5000 ч происходит непрерывное падение ударной вязкосга, вызванное процессами 
карбидообразования на ранних стадиях распада. Более глубокий распад при данной 
температуре (выдержка длительностью  10000 ч), то есть достижение стадии обособ­
ления, а возможно и коагуляции карбидов МсгзСб, приводит к повышению ударной 
вязкости до 50 Дж/см .̂ После старения такой же длительности при температуре 300­
450°С повышения ударной вязкости после непрерывного снижения ее не обнаружива­

­120  ­100  ­80  ­60  ­40 
т,°с 

Рис.  9.  Влияние  нейтронного  облучения  и 
теплового  старения  на  изменение  ударной 
вязкости стали типа 05Х13Н4М:  1 ­  состоя­
ние после нормализации (мартенсит+2­3% 5­
феррита);  2  ­  nvt=3,2­10"  нейтр/см ;̂  3  ­
300°С, 300 ч (инкубационный период форми­
рования карбидов Ме2зСб); 4 ­  450°С, 500 ч 
(мартенсиИ­6­феррит+карбиды ЪА&гъ'^й 
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ется, т. к. для этого процесса требуется большее время, чем при температуре SOCC. 
Однако  в  условиях  нейтронного  облучения  вследствие  радиационно­
стимулированных диффузии и распада процессы формирования карбида МсгзСб зна­
чительно интенсифицируются. Присутствие значительного количества радиационных 
дефектов и их комплексов, служащих  центрами кристаллизации  вторичных карбид­
ных  (нитридных)  и  интерметаллидных  фаз,  в  процессе  радиационно­
сгимулировашюго распада  способствует более одпородтгому его протеканию  и сни­
жению микропластической неоднородности пластической деформации под облучени­
ем в стали марки 05X1ЗН4М. Радиационно­стимулированный распад также способст­
вует дальнейшему более глубокому протеканию процессов обособления и коагуляции 
карбидов Ме2зС«, поэтому сталь марки 05X1ЗН4М не проявила склонности к усиле­
нию хладноломкости после облучения флюенсом вплоть до 1,4­10̂ '' нейтр/см .̂ Приве­
денные  данные  позволяют  считать  мартенситно­стареющую  коррозионно­стойкую 
сталь  05X1ЗН4М  перспективным  материалом  корпусов  ВВЭР транспортных  и ста­
ционарных АЭУ. 

Возможносгь  протекания  структурных  превращений  в  исследуемой  стали  в 
наиболее  опасном температурном  интервале  охрупчивания  (300­450°С)  при весьма 
длительном тепловом старении, обусловленная пересыщеппостью а­твердого раство­
ра углеродом при столь длительных  выдержках, также может вызвать значительное 
смещение порога хладноломкости. Старение длительностью до 20000 ч при темпера­
турах 300­450°С приводит к значительному смещению порога хладноломкости и рез­
кому  снижению  абсолютных  значений  ударной  вязкости.  Отпуск  при  температуре 
620°С длительностью  6 ч не только восстанавливает  вязко­пластические характери­
стика  стали  05Х13Н4М  после  ее  длительного  пребывания  в  интервале  температур 
300­450°С, но даже приводит к заметному повышению абсолютных значений ударной 
вязкости, то есть при помощи термической обработки возможно восстановление вяз­
ко­пластических характеристик коррозионно­стойких мартенситно­стареющих сталей 
после радиационного и длительного теплового во.здействий. 

В пятой главе "Влияние качества металла на локализацио деформации и разви­
тие эффектов пластической нестабильности в упрочняемых схалях и сплавах" предла­
гается концепция изменения максимально достижимой для данного материала  проч­
ности  в зависимости от его качества, учитывающая влияние различных способов уп­
рочнения,  а также структурных параметров  на развитие эффектов пластической не­
стабильности. 

По мнению автора настоящей работы, зависимость предела текучести (и проч­
ности) облученных кристаллических магериалов от плотности дислокаций (дозы об­
лучения), приведенная на рис. 4, является проявлением закономерности, описываемой 
для различных видов упрочняющей обработки правой ветвью уточненной схемы И.А. 
Одинга (рис. 10). И.А.Одингом впервые на основе представлений теории дислокаций 
была предложена схема прочности металла в зависимости от плотности дислокаций, 
представлявшая собой U­образную крив}то. В дальнейшем были не только предложе­
ны различные способы упрочняющей обработки металлов, но и уточнялась сама схе­
ма прочности. В настоящее время нет едшюго мнения об окончательном виде правой 
ветви схемы прочности. Автор работы считает, что прочностные характеристики дос­
тигают  насыщения  при  некоторой  критической  плотности  дислокаций,  после  чего 
происходит падение прочности металла вследствие интенсивного развития трещин и 

23 



нарушения  его сплошности. Максимальная  плотность дислокаций,  при достижении 
которой происходит падение прочности, по данным различных  авторов оценивается 
как  10'^­10'^  см'''. При достижении критической  плотности дефектов, зависящей  от 
материала, вида упрочнения и условий испытания, в металле значительно возрастает 
число  дислокаций,  способных  преодолевать  препятствия  в  динамическом  режиме 
(или в режиме каналирования), не  "задерживаясь" на  них. Движение дислокаций  в 
режиме каналирования наблюдалось для пластически деформированньге, закаленных, 
облученных  материалов,  для  которых характерна  высокая  плотность  дислокаций  в 
общем количестве  дефектов кристаллического  строения. Стадия насыщения упроч­
нения и последующего падения прочностных характеристик при достижении крити­
ческой плотности дефектов, в частности дислокаций, в материалах, упрочненных раз­
личными способами, обусловлена эффектом каналирования дислокаций. 

Ускорение  эволюции 
.̂**П«  дислокационной  структуры  у 

23000t  неметшшических  включений 
и  вторичных  фаз,  локализа­
ция  пластической  деформа­
ции и значительное  повыше­
ние  локальной  плотности 
дислокаций  (до  двух  поряд­
ков по сравнению со средней) 
у  неметаллических  включе­
ний  при  отсутствии  опреде­
ленного  запаса  пластичности 
в материале способствует пе­
реходу  в  режим  каналирова­
ния дислокаций, образованию 
и развитию  трещрга  и после­
дующему  разрушению  у 
структурных дефектов. Нали­
чие  определенного  запаса 
пластичности  способствует 
релаксации  структурных  на­
пряжений от дислокациошгах 
скоплений  у  включений  и 
вторичных фаз путем перехо­
да  пластргческой  деформации 
на  более  высокий  структур­

ный уровень, а не путем образования микроразрушений. В таком случае пластичность 
играет решающую роль в обеспечении высокой прочности и предотвращении локали­
зации пластической деформации, ведущей к преждевременному разрушению металла. 

Процессы предвыделения, обособления и коагуляции вторичных фаз, объемная 
доля и характер выделения вторичных  фаз, их форма  и расположение,  наличие  на­
пряжений на поверхности раздела между выделением и матрицей и другие факторы 
предопределяют как процесс локализации пластической деформации при нагружении. 
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Рис.  10. Схема изменения предела те1дгчести в зави­
симости от плотности дислокаций: I  ­  область пла­
стической стабильности и  упрочнения за счет леги­
рования,  термической,  механической  и  комбиниро­
ванной обработки, нейтронного (ионного) облучения; 
II  ­  область  насыщения  упрочения  и  пластической 
нестабильности; III ­  область интенсивного развития 
микротрещин и падения прочности 
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так и интенсивность  зарождения и развития трещин  и различного рода несплощно­
стей. 

Таким образом, комплекс механических характеристик сталей и сплавов опре­
деляется  качеством  металла,  включающим  в себя: содержание  вредных примесей и 
неметаллических включений, характер распределения  неметаллических включений и 
вторичных избыточных фаз, наличие скоплений карбидов, нитридов и карбонитридов, 
наличие разнозернистости и мелкозернистых зон, обогащенных легкоплавкими при­
месями, дозированное содержание второй фазы, плотность  стали и т.д. Перечислен­
ные факторы оказывают значительное влияние на механические характеристики ста­
лей и сплавов. Так, например, неоднородность распределения и строчечностъ первич­
ных и  вторичных карбидов, направленное распределение неметаллических включе­
ний и легкоплавких двойных и тройных эвтектик, вытянутые вдоль направления про­
ката колонии 5­феррита в различных аустенитных сталях и сплавах приводят не толь­
ко к падению прочности металла, но и делают его вакуумно­неплотньш. Это особенно 
опасно  для  тонкостенных  конструкций  вакуумной  техники  и  ядерной  энергетики. 
Применение одинарного и особенно двойного вакуумно­дугового переплава позволя­
ет  почти  полностью  предупредить  появлс1шс  перечисленных  выше  дефектов,  чем 
значительно ослабляет анизотропию аустенитных материалов. 

Способ выплавки и количество вредных примесей и неметаллических включе­
ний оказывают решающее влияние на прочностные и вязкопластические характери­
стики сталей. Методы выплавки, в наибольшей  степени снижающие загрязненность 
стали  азотом,  водородом,  примесями  цветных  металлов  и  жидкими  включениями 
(ВИП, ВДП и особенно двойной вакуумный переплав, например, ВИП+ВДП), в наи­
большей степени способствуют повышению механических характеристик сталей. 

Наряду с применением специальных 
способов  выплавки  микролегирование 
редкоземельными  элементами  оказывает 
рафинирующее действие по отношению к 
примесям  серы,  фосфора,  азота, кислоро­
да,  водорода,  способствует  измельчению 
зерна и повышению плотности выделений 
при распаде твердых  растворов аустенит­
ных сталей. 

Таким  образом, снижение содержа­
ния вредных примесей и неметаллических 
включений  в  твердом  растворе  в  упроч­
няемых сталях и сплавах,  а также микро­
легирование их редкоземельными элемен­
тами,  cnoco6cTBjTOT  более  однородному 
протеканию  распада  твердого  раствора, 
ослаблению  локализации  пластической 
деформации,  позволяют  снизить скорость 
накопления и обеспечить более равномер­
ное  перераспределение  структурных  де­
фектов,  замедляя  развитие  пластической 
нестабильности  и  снижая  темп  падения 
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Рис.  п .  Схема изменения предела те­' 
кучести  в  зависимости  от  плотности 
дислокаций и качества металла 



деформационной способности. 
Такое структурное  состояние  позволяет создать в металле достаточный  запас 

пластичности,  обеспечивающий  при различных  способах упрочнения  (пластическая 
деформация, закалка, нейтронное и ионное облучение и т.д.) переход в режим канали­
рования дислокаций и последующее разрушение на более поздних стадиях деформа­
ции, то есть при больших средних значениях плотности дислокаций в объеме сталь­
ной матрицы, и, следовательно, при больших значениях прочности. Эти рассуждения 
могут быть проиллюстрированы схемой, представленной на рис.  11. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что изменение механических характеристик и других критери­

ев работоспособности  конструкционных материалов определяется не только характе­
ром распределения дислокаций и других дефектов кристаллического строения и эво­
люцией дефектной структуры под воздействием температуры, времени,'нагрузки, об­
лучения, но и ее взаимодействием с продуктами структурно­фазовых превращений на 
различных стадиях распада твердых растворов. 

2. Показано, что низкотемпературное радиационное охрупчивание проявляется 
на 1пироком классе материалов: аустенитных сталях и сплавах  (20­450°С), никеле и 
его сплавах (20­400°С), ферритных и ферртно­мартенситных  сталях (20­500°С),  а­
сплавах титана (20­400°С), перлитных сталях  (20­400°С)  и т.д., выделены его основ­
ные признаки: транскристаллитный характер разрушстм констр}тащонных материа­
лов  в  температурном  интервале  НТРО;  зна'штельный  рост  пределов  текучести  и 
прочности облученных материалов в температурном интервале НТРО и вырождение 
равномерного  и локального  относительных  удлинений,  приводящие  с увеличением 
повреждающей дозы к потере устойчивости пластического деформирования (пласти­
ческой нестабильности), локализации пластической деформации облученного металла 
в тонких полосах скольжения (эффекту каналирования дислокаций) и падению проч­
ностных характеристик; возможность восстановления пластичности  в области НТРО 
(в отличие от области высокотемпературного радиационного охрупчивания) высоко­
температурным отжигом. 

3. Выявлено влияние ряда факторов на величину эффекта НТРО ­  типа кри­
сталлической решетки, температуры испытания, температуры и дозы облучения, ско­
рости деформации, микролегирования  РЗМ, чистоты металла,  содержания  никеля и 
величины зерна. Установлено, что в сходных условиях обл}чения и испытания фер­
ритные  стали  и  некоторые  другие  материалы  с  ОЦК­решеткой  более  склонны  к 
НТРО, чем материалы с ГПУ­ (а­сплавы титана) и особенно с ГЦК­решеткой (аусте­
нитные  стали  и высоконикелевые  сплавы);  минимальные  значения  относительного 
(полного и равномерного) удлинения облученных аустенитных (а также ферритных и 
ферритно­мартенситных)  материалов в области НТРО обнаружены в интервале тем­
ператур испытания 200­400°С; наиболее интенсивное охрупчивание аустенитных ста­
лей и других исследованных  материалов  проявляется  после  обл}^ения  примерно в 
том же температурном интервале (250­350°С); увеличение дозы облучения или скоро­
сти деформирования ускоряет снижение пластичности аустенитных сталей и сплавов 
в области НТРО и сдвигает минимум пластичности в сторону более низких темпера­
тур испытания; повышение содержания никеля в аустенитных сталях и сплавах, при­
менение крупнозернистых материалов и специальных способов выплавки (ЭШП, ВД, 
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ВИ+ВД), микролегирование РЗМ, замедляют снижение пластичности в температур­
ном интервале НТРО. 

4. На основе исследования низкотемпературного радиационного упрочнения и 
охрупчивания аустенитных сталей и сплавов впервые предложена зависимость преде­
лов текз^ести и прочности облученных кристаллических материалов от дозы облз^е­
ния  и плотности дислокаций  в виде сложной  немонотонной  кривой с несколькими 
стадиями: отсутствия радиационного упрочнения; слабого, а затем существенного по­
вышения предела текучести; снижения степени радиационного упрочнения и его на­
сыщения; последующего  снижения прочностных характеристик в результате резкого 
падения пластичности (равномерное относительное удлинение падает практически до 
нуля, наличие локального удлинения объясняется эффектом каналирования дислока­
ций). Наличие и проявление каждой из этих стадий зависят от природы, структурного 
состояния, условий облучения и испытания материалов. 

5. Показано, что оценку работоспособности  аустенитных материалов при ней­
тронном облучении в области НТРО необходимо производить по изменению и пре­
дельным значениям равномерного относительного удлинения. Установлено, чю для 
сохранения работоспособности аустенитных (и других) конструкционных материалов 
при  нейтронном  облучении  запас равномерного  относительного  удлинения  должен 
составлять  не менее  1­2%.  Снижение значений равномерного  опгосительного удли­
нения до 0,5­1% приводит к падению прочностных характеристик облученных мате­
риалов, обусловленному развитием пластической нестабильности и микроразрушений 
у поверхностей раздела, что способствует проявлению газовой неплотности в тонко­
стенных конструкциях АЭУ. 

6. Впервые предложена концепция низкотемпературного радиационного упроч­
нения и охрупчивания аустенитных сталей и сплавов, учитывающая развитие эффек­
10В пластической нестабильности и влияние на них условий облучения, испытания, а 
также структурных параметров. Показано, что предельная доза облучения, при кото­
рой развивается пластическая нестабильность, Характеризующаяся падением кратко­
временных  прочностных характеристик, определяется рядом факторов: выбором ле­
гирующей  композиции,  применением  способов  выплавки,  снижающих  содержание 
вредных примесей и неметаллических включений, однородностью и равномерностью 
распада пересыщенных твердых растворов под облучением, микролегированием РЗМ 
и т.д. Увеличение содержания никеля, применение специальных способов выплавки и 
микролегирование РЗМ повышают радиационную стойкость Cr­Ni­Mo аустенитных 
сталей и сплавов, обеспечивая развитый.инкубационный  период формирования вто­
ричных карбидных и особенно интерметаллидпых фаз, относительно равномерно рас­
пределенных внутри зерен твердого раствора, и значительные поля структурных на­
пряжений, возникающие на ранних стадиях распада. Такой характер протекания рас­
пада твердых растворов способствует перераспределению потоков разноименных то­
чечных дефектов в полях структурных напряжений, обеспечивая возможность их ре­
комбинации,  и  позволяет  значительно  снизить  скорость  накопления  радиационных 
дефектов, замедляя развитие пластической нестабильности, снижая темп падения де­
формационной способности и увеличивая тем самым предельную повреждающую до­
зу для этих материалов. 

7. На основании предложенной концепции даны рекомекщации по повышению 
пластичности,  предельной  повреждающей  дозы  а,  следовательно, и ресурса работы 
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констр5тсционных  материалов  с  ЩК­решеткой:  применение  специальных  способов 
выплавки аустенитных сталей и сплавов (ЭШП, ВИ+ВД и т.д.); повышение содержа­
ния никеля в аустенитных высоконикелевых  сплавах до 40­50%; микролегирование 
высоконикелевых сплавов иттрием (0,02­0,08%, сплавы типа 03Х20Н45М4БЧ), бором 
и цирконием (0,005% и 0,04­0,05% соответственно, сплавы типа ОЗХ20Н45М4БРЦ); 
микролегирование сталей типа Х16Н15МЗБ бором (0,005­0,01%); совместное легиро­
вание бором (0,005%), РЗМ (0,05%) и иттрием (0,01%); скандием (0,13%); микролеги­
рование никеля празеодимом  (0,07­0,2%), скандием (0,05­0,13%)  и лантаном  (0,03­
0,07%^ 

8. Показано, что основными мерами ослабления радиационной хладноломкости 
ферритных хромистых сталей являются: использование  мелкозернистых  материалов 
(величина зерна ­  8 баллов); снижение содержания вредных примесей (Sb, Sn, As, Pb 
и др.) путем применения чистых шихтовых материалов; снижение содержания неме­
таллических включений применением двойного aaiQO'MHoro переплава указанных ста­
лей; снижение сз̂ ммарного содержания элементов внедрения (С и N) до 0,01%; огра­
ничение содержания  элементов  замещения  (Сг, Мо  и др.); микролегирование  РЗМ 
(иттрием). Указанные меры позволяют обеспечить в хромистых коррозионно­стойких 
ферритных сталях типа 01Х13М достаточно высокое сопротивление хрупкому разру­
шению в условиях  нейтронного  облучения  и предотвратить  смещение  критической 
температуры хрупкости в область рабочих температур. 

9. Установлено, что радиационно­стимулированные процессы диффузии и рас­
пада приводят к ускорению формирования карбида Ме2зСб в стали марки 05Х13Н4М 
в процессе нейтронного облучения, и обособление карбидов Meĵ Ce происходит зна­
чительно раньше, чем только при тепловом воздействии. Присутствие значительного 
количества радиационных дефектов и их комплексов, служащих центрами кристалли­
зации вторичных карбидных (нитридных) и интерметаллидных фаз в процессе радиа­
ционно­стимулированного распада, способствует более однородному его протеканию, 
и снижению микропластической неоднородности пластической деформации  под об­
лучением  в  стали  марки  05Х13Н4М.  Радиационно­стимулированный  распад  также 
способствует  дальнейшему  более  глубокому  протеканию  процессов  обособления  и 
коагуляции карбидов МегаС ,̂ поэтому сталь марки 05X1ЗН4М не проявила склонно­
сти  к  усилению  хладноломкости  после  облучения  флюенсом  вплоть  до  1,4­10̂ *' 
нейтр/см ,̂ что позволяет считать сталь марки 05Х13Н4М перспективным материалом 
корпусов ВВЭР транспортных и стационарных АЭУ. 

10. Показано,  что  зависимость  предела  тек}'чести  (и  прочности)  облученных 
кристаллических  материалов  от  плотности  дислокаций  (дозы  облучения)  является 
проявлением  закономерности,  описываемой  правой  ветвью  уточненной  схемы  И.А. 
Одинга. При достижении критической плопюсти дефектов, зависящей от материала, 
вида упрочнения и условий испытания, в металле значительно возрастает число дис­
локаций, способных преодолевать препятствий в динамическом режиме (или в режи­
ме каналирования). Стадия насыщения зттрочнения и последующего падения прочно­
стных характеристик при достижении критической плотности дефектов, в частности 
дислокаций, в материалах, упрочненных различными способами (пластически дефор­
мированных, закаленных, облученных и т.д.), обусловлена эффектом  каналирования 
дислокаций. 
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11. Установлено, что повышение Качества металла и применение специальных 
способов выплавки (особенно двойной вакуумно­дуговой переплав) наряду с микро­
легированием РЗМ позволяет уменьшить общее количество и обеспечить более рав­
номерное распределение в объеме металла неметаллических включений, а также не­
благоприятных  первичных  и  вторичных  фаз,  добиться  сравнительно  однородного 
распада твердых растворов с выраженным инкубационным  периодом  формирования 
вторичных избыточных  карбидных  и ингерметаллидных  фаз  и более равномерного 
распределения дислокационной плотности в объеме зерен. Такое структурное состоя­
ние позволяет создать в металле достаточный запас пластичности,  обеспечивающий 
при различных способах упрочнения (пластическая деформация, закалка, нейтронное 
и ионное облучение и т. д.) переход в режим каналирования дислокаций и последую­
щее разрушение на более поздних стадиях деформации, то есть при больших средних 
значениях плотносга дислокаций в объеме стальной матрицы, и, следовательно, при 
больших значениях прочности. 
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