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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Развитие  экологически  безопасных  технологий 

во  многих  областях  науки  и  техники  тесно  связано  с использованием  возобнов­

ляемых  природных  ресурсов,  среди  которых  большое  значение  имеют  полиса­

хариды.  Наряду  с  динамично  развивающимся  биомедицинским  направлением, 

в  последнее  время  огромный  интерес  вызывает  получение  нанокомпозитных 

материалов  на  основе  полисахаридов  для  решения  прикладных  экологических 

задач,  синтеза  наночастиц  металлов  и  оксидов  металлов  для  сорбции  и  катали­

за.  Не  менее  перспективным  является  применение  природных  полимеров  в  ка­

честве  альтернативы  синтетическим  и  даже  неорганическим  материалам  в  оп­

тике,  в  том  числе,  в  оптических  детекторах  химических  веществ  различной 

природы,  как в газовой  среде, так и в  растворах. 

В  отличие  от  многих  синтетических  полимеров,  применение  которых  ча­

сто  сопряжено  с  использованием  органических  растворителей,  природные 

пленкообразующие  полисахариды  являются  водорастворимыми,  что  суще­

ственно  упрощает  процесс  их  обработки  и  позволяет  реализовать  простые  эко­

логически  чистые  технологии  изготовления  оптических  сенсоров  с  хемочув­

ствительным  полимерным  слоем.  Среди  множества  известных  на  сегодняшний 

день типов  сенсоров  для  детектирования  токсичных  газов, оптические  сенсоры, 

обладающие  такими  преимуществами,  как  быстрое  время  реагирования,  хоро­

шая  воспроизводимость,  высокая  помехоустойчивость  к  электромагнитным  по­

лям, являются  одними  из наиболее  перспективных. 

Общий  принцип  действия  сенсоров  с  полимерным  чувствительным  слоем 

основан  на  изменении  оптических  свойств  покрытия,  нанесенного  на  поверх­

ность  оптической  матрицы,  в  зависимости  от  условий  среды  (влажности,  тем­

пературы)  или  присутствия  молекул  определяемого  вещества,  взаимодейству­

ющего  с  полимером  или  оптически  активным  компонентом,  внедренным  в  по­

лимерный  слой.  Достижение  требуемых  характеристик  сенсоров  ­  малого  вре­

мени  отклика  и  релаксации,  высокой  чувствительности  и  воспроизводимости,  в 

значительной  степени  зависит  не  только  от  правильного  выбора  полимерной 

матрицы,  но  и  от  наличия  эффективных  методов  контроля  толщины  формируе­

мого  полимерного  слоя  и  количества  допирующих  добавок,  в роли  которых  мо­

гут  выступать  рН­индикаторы,  наночастицы  металлов  и  другие  оптически  ак­

тивные  материалы. 

1 



Высокая  актуальность  исследования  свойств  хитозана  как  полимера  для 

создания  оптических  волноводов  и  хемочувствительных  сенсорных  покрытий 

определяется,  во­первых,  его  широкой  доступностью  и  отличными  пленкообра­

зующими  свойствами,  во­вторых,  высокой  сорбционной  емкостью  по  отноше­

нию  ко  многим  красителям  и  ионам  металлов,  что  позволяет  эффективно  кон­

тролировать  уровень  допирования  покрытий  хитозана  и  получать  оптические 

материалы различного  назначения. 

Цель  работы  заключалась  в разработке  способов  формирования  и  иссле­

довании  оптических  свойств  хитозан­содержащих  покрытий,  в  том  числе,  до­

пированных  рН­индикаторами  и  наночастицами  благородных  металлов,  для 

применения  в качестве  чувствительных  слоев  оптических  сенсоров  влажности  и 

мониторинга  содержания  паров  кислот  и аммиака  в  воздухе. 

Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие  научные  зада­

чи: 

­  исследование  реологических  свойств  растворов  различных  солевых 

форм  хитозана  и оптимизация  условий  нанесения  тонкопленочных  покрытий  на 

подложки  из  стекла,  кварца  и  фторида  магния  для  реализации  в  них  режима 

волноводного  распространения  оптического  излучения; 

­  формирование  оптических  волноводов  на  основе  хитозана  в  раз­

личных  солевых  формах  и доказательство  их  применимости  в качестве  высоко­

эффективных  сенсоров  для  детектирования  уровня  относительной  влажности 

воздуха; 

­  разработка  способа  получения  и  исследование  оптических  свойств 

композитных  пленочных  покрытий  хитозан/металлические  (биметаллические) 

наночастицы  и оптических  волноводов  на их  основе; 

­  разработка  способа  получения  и  исследование  оптических  свойств 

хитозан­содержащих  хемочувствительных  мультислойных  покрытий,  допиро­

ванных рН­индикаторами,  для детектирования  паров  кислот  и  оснований. 

Научная  новизна 

Впервые  проведены  систематические  исследования  формирования  по­

крытий  из  уксуснокислых  и  лимоннокислых  растворов  хитозана  методом  цен­

трифугирования,  оптимизированы  условия  получения  оптических  волноводов 

на  основе  хитозана,  установлен  диапазон  относительной  влажности,  в  котором 

данные  волноводы  могут  быть  использованы  в качестве  оптических  детекторов 

влажности. 
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Разработан  способ  «in  situ»  получения  нанокомпозитных  покрытий  хито­

зана,  содержащих  наночастицы  Ag,  Ли  и  биметаллические  наночастицы  Ag/Au 

размером  менее  10  нм;  установлена  зависимость  длины  волны  максимума 

плазменного  резонанса  от состава  биметаллических  частиц. 

Исследованы  особенности  допирования  нанесенных  на  планарный  волно­

вод  мультислойных  покрытий  хитозан/Х,­каррагинан  анионными  и  амфотерны­

мн  рН­индикаторами,  установлено  оптимальное  количество  бислоев  для  полу­

чения  хемочувствительного  слоя,  обеспечивающего  возможность  оптического 

детектирования  аммиака  и  соляной  кислоты  с  пределом  обнаружения  менее  1 

р р т . 

Практическая  значимость 

Разработанный  способ  формирования  оптических  волноводов  на  основе 

хитозана  является  основой  для  создания  оптических  сенсоров  для  определения 

уровня  относительной  влажности  воздуха  в диапазоне  15­95%. 

С  помощью  метода  электростатической  самосборки  противоположно  за­

ряженных  полиэлектролитов  на  поверхности  коммерчески  доступных  волново­

дов  решена  задача  воспроизводимого  изготовления  полимерного  сенсорного 

слоя  с  контролируемой  толщиной  и  содержанием  рН­индикатора.  Показано,  что 

оптический  химический  сенсор  на  аммиак  на  основе  таких  покрытий  имеет 

предел  обнаружения  менее  1 р р т  и  время  отклика  менее  1 с,  что  позволяет  ис­

пользовать  его  в  системах  мониторинга  содержания  аммиака  в  воздухе  насе­

ленных  мест  и рабочих  зон  в режиме  реального  времени. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальности 

Диссертация  соответствует  паспорту  специальности  02.00.04  ­  физиче­

ская  химия  в  пунктах:  п.З  «Определение  термодинамических  характеристик 

процессов  на  поверхности,  установление  закономерностей  адсорбции  на  грани­

це  раздела  фаз  и  формирования  активных  центров  на  таких  поверхностях»,  п.  4 

«Теория  растворов,  межмолекулярные  и  межчастичные  взаимодействия»;  п.  5. 

«Изучение  физико­химических  свойств  систем  при  воздействии  внешних  по­

лей,  а также  в экстремальных  условиях  высоких  температур  и  давлений». 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  применением  со­

вокупности  взаимодополняющих  физико­химических  методов  исследования 

(эллипсометрия,  сканирующая  электронная  микроскопия,  просвечивающая 

электронная  микроскопия,  УФ­видимая  спектроскопия,  т­спектроскопия),  хо­



рошей  повторяемостью  результатов,  использованием  статистических  методов 

обработки  экспериментальных  данных. 

На  защиту  выносятся: 

способ  получения  однородных  покрытий  хитозана,  обеспечиваю­

щих  режим  волноводного  распространения  излучения; 

­  доказательство  возможности  использования  волноводных  покрытий 

хитозана  в  нейтральной  и  солевой  форме  в  качестве  сенсоров  относительной 

влажности; 

способ  «in  situ»  получения  покрытий  хитозана,  содержащих  нано­

частицы  Ag,  Au  и  биметаллические  наночастицы  Ag/Au  размером  менее  10  нм 

и  результаты  исследования  оптических  свойств  полученных  композитных  ма­

териалов; 

­  способ  получения  хемочувствительных  мультислойных  покрытий 

хитозанД­каррагинан,  допированных  индикаторами  бромтимоловым  синим  и 

Конго  красным,  и  доказательство  возможности  их  использования  для  детекти­

рования  паров NH3 и  НС1. 

Апробация  работы 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  были  доло­

жены  на  10th  International  Symposium  on  Advanced  Organic  Photonics  ( ISAOP­

10)  &  1st  International  Symposium  on  Super­hybrid  Materials  (ISSM­1)  (Токио  ­

Сендай,  Япония,  2010);  «SPIE  Optics  +  Photonics»  international  conference  (Сан 

Диего,  США,  2011);  всероссийской  конференции  «Фотоника  органических  и 

гибридных  наноструктур»  (Черноголовка,  2011);  5­ом  международном  симпо­

зиуме  «Химия  и  химическое  образование»  (Владивосток,  2011);  Asian  school­

conference  on  physics  and  technology  of  nanostructured  materials  (Владивосток, 

2011);  «Eupoc2011  ­  Biobased  Polymers  and  Related  Biomaterials»  (Гарньяно, 

Италия,  2011);  V  научно­технической  конференции  молодых  ученых  «Научно­

практические  проблемы  в  области  химии  и  химических  технологий»  (Апатиты, 

2011);  «10th  International  Conference  of  the  European  Chitin  Society»  (Advances  in 

Chitin  Science)  (Санкт­Петербург,  2011);  VII  международной  конференции  мо­

лодых  ученых  и  специалистов  «Оптика  ­  2011»  (Санкт­Петербург,  2011); 

Одиннадцатой  Международной  Конференции  "Современные  перспективы  в  ис­

следовании  хитина  и  хитозана"  (Мурманск,  2012);  9th  International  Symposium 

on  Polyelectrolytes  ISP  2012  (Лозанна,  Швейцария,  2012);  международной  кон­

ференции  «Фундаментальные  проблемы  оптики  ­  2012»  (Санкт­Петербург, 
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2012);  20th  International  Symposium  «Nanostructures:  Physics  and  Technology» 

(Нижний  Новгород,  2012);  11th  International  Conference  of  the  European  Chitin 

Society  (Порту, Португалия,  2013). 

Публикации  по теме  диссертации 

По  теме  диссертации  опубликовано  18  печатных  работ  из  них  5  статей  в 

изданиях,  рекомендованных  ВАК. 

Личный  вклад  автора  заключался  в  анализе  литературных  данных,  по­

лучении  и  обработке  основной  части экспериментальных  данных,  участии  в  об­

суждении  полученных  результатов  и  подготовке  публикаций  и  докладов  на 

конференциях,  в том  числе  международных.  Исследования  волноводных  и  сен­

сорных  свойств  покрытий  на  основе  хитозана  и  сенсорного  отклика  получен­

ных  в  работе  оптических  сенсоров  были  проведены  Сергеевым  A.A.  под  руко­

водством  д.ф.­м.н.  Вознесенского  С.С.  Автор  выражает  благодарность  д.ф.­м.н. 

Вознесенскому  С.С., Сергееву A.A.  за плодотворное  сотрудничество. 

Объем  и структура  работы 

Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов  и  списка  литературы  из 

194 наименований.  Работа  изложена  на  120 страницах,  содержит 41 рисунок  и  7 

таблиц. 

Связь  работы  с научными  программами 

Работа  проводилась  при  поддержке  грантов:  Президиума  ДВО  РАН  № 

10­1II­B­04­065,  №  12­III­B­04­050;  гранта  РФФИ  №  11­02­98512­

р_восток_а,  грантов  по  программе  Президиума  РАН  «Фундаментальные  осно­

вы  технологий  наноструктур  и  наноматериалов»  (№  09­1­П27­12,  №  12­1­0­

02­011). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  ее  цели  и  задачи.  Отражены  научная  новизна  и  практическая 

значимость  полученных  результатов,  изложены  основные  положения,  выноси­

мые  на  защиту. 

В  главе  1  «Оптические  химические  сенсоры»  рассмотрены  основные  ти­

пы  оптических  сенсоров  на  основе  интегральной  и  волоконной  оптики,  описа­

ны  принципы  работы  сенсоров  с  полимерным  чувствительным  слоем.  При  рас­

смотрении  детекторов  аммиака  и  влажности  проведено  сравнение  различных 

методов  детектирования,  показаны  преимущества  волноводных  оптических 

сенсоров  перед  другими  типами  сенсорных  устройств.  Проведен  критический 
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анализ  различных  методов  формирования  тонкопленочных  полимерных  покры­

тий  ­  ключевого  элемента  оптических  сенсорных  систем  ­  и  модификации  их 

оптических  свойств  путем  допирования  органическими  и  неорганическими  со­

единениями. 

В  главе  2  «Объекты  и  методы  исследования»  приведены  характеристики 

использованных  полимеров,  материалов  и  реагентов.  Описаны  способы  приго­

товления  растворов  и  формирования  покрытий,  а  также  использованные  физи­

ко­химические  методы  исследований. 

В  главе  3  «Формирование  и  исследование  оптических  свойств  волновод­

ных  покрытий  хитозана»  описано  получение  равномерных  структурнооднород­

ных  покрытий  хитозана  контролируемой  толщины  на  оптических  матрицах  для 

создания  волноведущих  конструкций,  применимых  в  оптической  сенсорике  для 

детектирования  влажности  воздуха. 

Базовым  элементом  интегральной  оптики  является  нланарный  волновод, 

который  представляет  собой  прозрачную  диэлектрическую  пленку,  нанесенную 

на  прозрачную  диэлектрическую  подложку  с  меньшим,  чем  у  пленки,  показате­

лем  преломления.  Задача  получения  планарных  волноводов  заключается  в 

нанесении  тонких  пленок  с  контролируемыми  параметрами,  такими  как  толщи­

на,  показатель  преломления  или  уровень  допирования  оптически  активным 

компонентом. 

В  данной  работе,  для  получения  таких  покрытий  использовали  метод 

центрифугирования  уксуснокислых  и  лимоннокислых  растворов  низко­  (НМ) 

(Молекулярная  масса  (ММ)  =  100­200  кДа,  степень  деацетилирования  (СД)  = 

1500 

1000 
5 
ж 
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Рисунок  1 ­ Зависимость  толщины(к)  покрытия  от  скорости  центрифугирования 

(со) растворов  ацетата  СМ хитозана  различных  концентраций  (а) и  зависимость 

вязкости  (г/) таких растворов  от скорости  сдвига  (у) при  25° С (6) 



70­80%),  средне­  (СМ)  (ММ  =  400­600  кДа,  СД  =  75­85%)  и  высокомолекуляр­

ного  (ВМ)  (ММ  =  1000  кДа,  СД  =  70­80%)  хитозана.  Варьирование  толщины 

покрытий  достигалось  изменением  концентрации  хитозана  в  диапазоне  от  1  до 

4%  и  скорости  вращения  подложки  в  диапазоне  от  1000  до  5000  об/мин  (Рису­

нок  1а).  Поскольку  для  получения  равномерного  по  толщине  покрытия  на  всей 

площади  подложки  необходимо  обеспечение  режима  ньютоновского  течения 

раствора  полимера,  важно  было  определить  область  сдвиговых  напряжений  и 

соответствующих  им  скоростей  вращения  подложки,  при  которых  растворы  хи­

тозана  сохраняют  свойства,  близкие  к ньютоновским  жидкостям.  На  Рисунке  16 

представлены  кривые  течения  растворов  ацетата  хитозана  с концентрацией  от  1 

до  4%,  из  которых  видно,  что  вязкость  растворов  мало  изменяется  в  диапазоне 

сдвиговых  напряжений  от  10  до  50  с ч т о  соответствует  скорости  вращения 

подложки  при  центрифугировании  до  5000  об/мин  (для  подложек  с  линейными 

размерами  до  30  см)'. 

При  аппроксимации  экспериментальных  данных,  приведенных  на  Рисун­

ке  1а,  по  формуле 

Ь=к,ю­°'  (1) 

где  Ь ­  толщина  покрытия,  со ­  скорость  вращения  подложки, 

для  каждого  раствора  был  рассчитан  коэффициент  к ь  зависящий  от  ряда  пара­

метров,  среди  которых  наибольший  вклад  вносит  вязкость  пленкообразующего 

раствора. 

В  качестве  основной  характе­

ристики  раствора  хитозана,  опти­

мизируемой  при  получении  покры­

тия  заданной  толщины,  представля­

ется  целесообразным  использовать 

именно  вязкость,  а  не  концентра­

цию  полимерного  раствора,  по­

скольку  на  реологические  свойства 

растворов  хитозана  одной  концен­

трации  в  той  или  иной  степени  ока­

зывают  влияние  более  двух  десят­

ков  различных  параметров,  в  том 

Рисунок  2 ­ Зависимость  коэффициента  Л; 

(формула  1)  от  вязкости  (г])  растворов 

хитозана 

'  Burgess  S.L., Wilson  S.D. Phys. Fluid.  1996. Vol. 8, №  9. P. 2291. 
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числе,  степень  деацетилирования,  молекулярная  масса  и  характер  молекулярно­

массового  распределения,  происхождение  и  способ  получения  хитозана,  содер­

жание  примесей^.  Так,  на  примере  уксуснокислых  и  лимоннокислых  растворов 

НМ,  СМ  и  ВМ  хитозанов  нами  было  показано,  что  значение  коэффициента  к1 

(формула  1)  находится  в  линейной  зависимости  от  среднего  значения  вязкости 

в диапазоне  скорости  сдвига  от  10 до  50  с~' (Рисунок  2). 

Учитывая  полученную  зависимость  к1=к2Г|,  формулу  для  расчета  толщи­

ны  хитозанового  покрытия,  получаемого  методом  центрифугирования  уксусно­

и лимоннокислых  растворов,  можно  записать  в следующем  виде: 

11=к2лю"°­'  (2) 

где  Ь ­  толщина  покрытия,  со ­  скорость  вращения  подложки,  т| — вязкость,  к | — 

константа. 

Данное  соотношение  между  вязкостью  раствора  хитозана,  скоростью 

вращения  подложки  и  толщиной  получаемых  покрытий  позволяет  рассчитать 

все  параметры  процесса  для  получения  покрытий  требуемой  толщины. 

В  работе  использование  метода  центрифугирования  позволило  воспроиз­

водимо  получать  однородные  покрытия  хитозана  толщиной  от  30  до  5000  нм  с 

относительной  погрешностью  не  более  5%. 

Высокая  однородность  полученных  покрытий,  отсутствие  дефектов  и 

трещин  подтверждается  результатами  исследования  поверхности  методами 

АСМ  и  СЭМ  (Рисунок  3).  Показатель  преломления  пленок  хитозана,  измерен­

ный  методом  эллипсометрии  в  сухом  состоянии,  равен  1.53,  что  позволяет  ис­

пользовать  их  для  получения  волноведущих  структур  на  ряде  оптических  мат­

риц  ­  фториде  магния  (п=1.38),  кварце  (п=1.46),  натрий­силикатном  стекле 

(п=1.51),  для  которых  выполняется 

условие  волноводного  распростра­
.  ­д.. •,,•  ••.•г 
1­ :'  iSifnA  нения  излучения Ппленки>Пп, ^̂ пленки  '̂ подложки 

Исследование  волноводных 

свойств  покрытий  хитозана  толщи­

ной  от  0.5  до  2.5  мкм  на  подложках 
Рисунок  3  ­  Изображения  поверхности  из  натрий­силикатного  стекла  по­
пленки  ацетата  СМ хитозана  толщиной  1 

л  п т л  /  \  казало,  что  в  зависимости  от  тол­
мкм,  полученные,  методами  СЭМ  (а)  и  ' 
АСМ  (площадь  сканирования  2x2 мкм)  (б)  щины  полимерной  пленки  в  них 

• Wang W. et al. Int. J. Bio. Macromol.  1991. Vol.  13,  5. P.  281­285. 



может  быть  реализован  как  одномодовый,  так  и  многомодовый  режим  распро­

странения  излучения  (Рисунок  4). 

Рисунок  4  ­  Фотографии  волновода  (а)  и  т­спектра  волноводов  на  основе 

ацетата  СМ хитозана:  б) одномодовый  режим;  в) многомодовый  режим 

В  целях  улучшения  качества  получаемых  покрытий  исходные  растворы 

хитозана  были  подвергнуты  дополнительной  обработке.  Растворы  последова­

тельно  дегазировали,  центрифугировали  и  фильтровали  через  целлюлозные 

фильтры  с диаметром  пор  от  0.45  до  1.2  мкм.  Проведенный  анализ  величин  за­

тухания  излучения  в  полученных  волноводах  показал  (Таблица  1),  что  предва­

рительная  подготовка  растворов  хитозана  является  важным  инструментом  сни­

жения  оптических  потерь  в  полученных  волноводах  за  счет  уменьшения  коли­

чества  микронеоднородностей  в полимерных  покрытиях. 

Таблица  1  ­  Коэффициенты  затухания  танарных  волноводов  на  основе  цит­

рата  и  ацетата  хитозана,  полученных  центрифугированием  растворов  после 

фильтрования  через  фильтры  с различным  диаметром  пор 

Размер  пор  1.5  цм  1.2  цм  0.45  цм 

Ацетат  8.63  дБ/см  5.28  дБ/см  5.10  дБ/см 

Цитрат  6.24  дБ/см  1.12  дБ/см  0.83  дБ/см 

Согласно  литературным  данным  ,  для  интегрально­оптических  волново­

дов  приемлемыми  считаются  потери  порядка  5  дБ/см  и  очень  низкими  ­  <1 

дБ/см,  что  позволяет  отнести  хитозан  к  перспективным  материалам,  примени­

мым  в устройствах  интегральной  оптики. 

Так  как  в  полученных  покрытиях  хитозан  находится  в  форме  солей,  они 

являются  водорастворимыми  и при  хранении  могут  быть  подвержены  действию 

атмосферной  влажности.  Кроме  того,  последующее  допирование  таких  покры­

тий  оптически  активными  компонентами  в  водных  растворах  осложняется  де­

Тамир Т. Интегральная оптика. М: Мир, 1978. 



градацией  полимерного  слоя  вследствие  растворения.  Для  повышения  стабиль­

ности  покрытий  ацетат  и  цитрат  хитозана  были  переведены  в  форму  свободно­

го  основания  путем  обработки  разбавленным  раствором  аммиака.  При  этом 

толщина  покрытия  ацетата  хитозана  снижалась  в  среднем  на  10%,  цитрата  ­  на 

60%,  но  при  условии  обеспечения  толщины  порядка  1 мкм  волноводные  свой­

ства  образцов  сохранялись.  Значительное  уменьшение  толщины  покрытия  в  по­

следнем  случае  объясняется  тем,  что  лимонная  кислота,  в  отличие  от  уксусной, 

является  кристаллическим  нелетучим  веществом  и  при  испарении  растворителя 

в  процессе  центрифугирования  остается  в  пленке,  внося  вклад  в  суммарную 

толщину  покрытия. 

Независимо  от  формы  нахождения  хитозана  наличие  в  его  молекулярной 

структуре  большого  количества  полярных  гидрокси­  и  аминогрупп  обуславли­

вает  его  гидрофильные  свойства  и,  как  следствие,  способность  набухать  при 

повышении  уровня  относительной  влажности  окружающей  среды.  Этот  факт 

предполагает  возможность  использования  волноводных  покрытий  хитозана  для 

создания  оптических  сенсоров  для  определения  влажности  воздуха.  Использо­

вание  гидрофильных  полимеров  в  сенсорах  такого  типа  известно'*,  но  в  них  по­

лимерный  слой,  как  правило,  формирует  оболочку  кварцевого  оптоволокна.  В 

случае,  когда  волноводный  слой  является  одновременно  сенсорным,  чувстви­

тельность  оптического  детектора  может  резко  возрастать^  Реализация  именно 
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Рисунок  5  ­ Изотермы  сорбции  паров  воды  пленками  ацетата  и  цитрата  СМ  хи­

тозана  (ЛМ ~ увеличение  массы  пленки)  (а)  и  показатель  преломления  (п)  хитоза­

новых  пленок  при различном  уровне  относительной  влажности  окружающей  сре­

ды  (КН) для Х=633нм  (б) 

" Yeo T., Sun T., Grattan K. Sens. Actuat. A. 2008. Vol.  144, № 2. P. 280­295. 
'  Lambeck P. V. Meas. Sci. Tech. 2006. Vol.  17, № 8. P. R93­R116. 
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такого  типа  сенсора  возможна  с  ис­

пользованием  волноводных  покры­

тий  хитозана.  Оптический  отклик  в 

данном  случае  определяется  изме­

нением  показателя  преломления 

покрытия  вследствие  сорбции  воды. 

Для  установления  диапазона 

относительной  влажности,  в  кото­

ром  можно  ожидать  резкое  измене­

ние  оптических  свойств  покрытия, 

были  совместно  проанализированы 

щ « 6 
J] 
0 5 

1 2 

i o 

—л— Нейтральная  форма 

—о— Ацетат  ї 

40  60 

RH,  % 

Рисунок  б  ­  Зависимости  мощности  вы­

ходного  излучения  волноводов  на  основе 

хитозана  от  уровня  относительной 

изотермы  сорбции  воды,  получен­  влажности  окружающей  среды  (ЯН) 

ные  на  свободных  пленках  хитозана,  и  зависимости  показателя  преломления 

покрытий  хитозана  от  относительной  влажности  воздуха  при  длине  волны 

>,=633  нм,  на  которой  исследовались  волноводные  характеристики  пленок  (Ри­

сунок  5).  Видно,  что  для  исследованных  типов  пленок  хитозана  характерно 

уменьшение  показателя  преломления  при  повышении  относительной  влажно­

сти,  которое  хорошо  согласуется  с  изменением  массы  пленки  вследствие  сорб­

ции  паров  воды.  При  этом  при  достижении  уровня  влажности  воздуха  80%  для 

ацетата  и  70%  для  цитрата,  показатель  преломления  покрытий  хитозана  стано­

вится  меньше  показателя  преломления  подложки  из  натрий—силикатного  стекла 

(п=1.51),  что  ведет  к  нарушению  условий  волноводного  распространения  опти­

ческого  излучения  в таких  покрытиях. 

Для  реализации  волноводного 

распространения  излучения  во  всем 

диапазоне  значений  относительной 

влажности  окружающей  среды  в 

качестве  подложек  для  покрытий 

хитозана  использовали  полирован­

ный  MgF2  (п=1.38,  ^=633  нм).  Зави­

симость  интенсивности  излучения, 

прошедшего  через  такие  волново­

ды,  от  относительной  влажности 

воздуха  (Рисунок  6)  говорит  о  воз­

0  200  400  600  800  1000 

Время, сек 

Рисунок  7 ­ Отклик  оптического  сенсора 

на  основе  хитозана  в  нейтральной  фор­

ме  ­  черная  кривая,  отклик  гигрометра 

Testo  635— красная  кривая 
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можности  их  использования  в  качестве  оптических  сенсоров  в диапазоне  отно­

сительной  влажности  от  15  до  95%.  Исследование  оптического  отклика  полу­

ченного  сенсора  (Рисунок  7)  подтвердило,  что  сенсор  обеспечивает  стабильное 

изменение  сигнала  во  всем  исследованном  диапазоне  изменения  относительной 

влажности,  а  время  его  отклика  и  релаксации  на  20  секунд  превосходит  пара­

метры  коммерчески  доступного  гигрометра  Testo  635  (№17740­12  в  Государ­

ственном  реестре  средств  измерений  РФ). 

В  главе  4  «Композитные  покрытия  хитозан/наночастицы  металлов  с  кон­

тролируемыми  оптическими  свойствами»  описано  получение  композитных  по­

крытий  хитозана  и  волноводов,  допированных  наночастицами  золота,  серебра  и 

биметаллическими  наночастицами  Au/Ag,  методом  восстановления  ионов  ме­

таллов­прекурсоров  «in  situ»  в  предварительно  сформированном  покрытии  тре­

буемой  толщины.  Интерес  к  таким  покрытиям  в  оптике  обусловлен  возможно­

стью  изменения  показателя  преломления  волноводного  полимерного  слоя, 

обеспечением  поглощения  электромагнитного  излучения  в  определенных 

участках  спектрального  диапазона,  улучшением  сенсорных  свойств  за  счет 

усиления  электромагнитного  поля  вблизи  наночастиц  металлов,  максимум 

плазмонного  поглощения  которых  можно  варьировать,  изменяя  состав  частиц. 

За  счет  наличия  первичной  аминогруппы  хитозан  проявляет  хорошие 

сорбционные  свойства  как  по  отношению  к  катионным,  так  и  анионным  фор­

мам  благородных  металлов  в  зависимости  от  рН  среды',  что  позволяет  допиро­

вать  ими  покрытия  хитозана,  в  том 

числе  волноводные,  и  получать  по­

сле  восстановления  «in  situ»  компо­

зитные  оптические  материалы,  со­

держащие  наночастицы  металлов. 

Из  Рисунка  8  видно,  что  в 

широком  диапазоне  рН  минималь­

ная  потеря  толщины  покры­тия 

вследствие  частичного  рас­

Рисунок  8  ­  Уменьшение  толщины  покры­  творения  наблюдается  для  покры­

тий  (­Ah)  ацетата  и  нейтральной  формы  хитозана  в  нейтральной  форме, 

СМ  хитозана  при  10 минутной  выдержке 

при различных  значениях  рН  что  определяет  предпочтительность 

Нейтральная  форма 

Ацетат  хитозана 

О Т 
рН  7  рН  5  рН  4.2  рН  3.1  рН  2.1 

^ Guibal  Е. Sep. Purif. Technol.  2004. Vol.  38, №  1. P. 43­74. 
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Рисунок  9  ­  Зависимость  оптической  плотности  (D)  на  длине  волны  максимума 

поглощения  покрытий  хитозана,  допированных  наночастицами  золота  и  серебра, 

от  времени  контакта  с  раствором,  содержащим  ионы  металла­прекурсора  ~ 

0.002М  H[AuClJ,  0.005М  AgNO}  (а)  и  концентрации  раствора  (б).  Исследование 

оптических  свойств  проводилось  после  восстановления  ионов  металлов­

прекурсоров  0.01 % МаВН4 в течение  30  минут 

их  использования  для  получения  композитных  покрытий,  допированных  нано­
частицами  металлов 

Для  установления  зависимости  уровня  допирования  покрытий  хитозана 

наночастицами  благородных  металлов  от  условий  введения  ионов  металлов­

прекурсоров  и  их  последующего  восстановления  были  проведены  систематиче­

ские  исследования,  результаты  которых  приведены  на  Рисунках  9  и  10.  Видно, 

что  уровень  допирования  может  варьироваться  как  за  счет  изменения  концен­

трации  иона  металла  в растворе,  так  и за  счет  времени  контакта  покрытия  с  рас­

твором.  Для  насыщения  покрытия  хитозана  толщиной  250  нм  ионами  серебра 

достаточно  2  минут  контакта  с  раствором,  тогда  как  сорбция  ионов  [AuCU]" 

происходит  значительно  медленнее,  и  полное  насыщение  не  достигается  в  те­

чение  20  минут  (Рисунок  9а). 

3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  7 0 0  8 0 0  9 0 0 

X,  нм  '  т ш ф  ш »  100 нм 

Рисунок  10  ­  Спектры  поглощения  покрытий  хитозана  толщиной  250 

нм,  допированных  различным  количеством  наночастиц  золота  (а)  и 

ПЭМ  изображения  наночастиц  золота  в покрытии  (6) 

13 



Mag = 17 01 К X  Sgnal A = Inten 
EHT­IOOOkV  Sign̂ B^ESB 

"P'"'"""  12=0«; 
0,5  1  1.5  2 
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Рисунок  11 ­ СЭМ  изображение  композитного  покрытия  хитозан/Ag 

Рисунок  10а  демонстрирует,  что  характер  спектров  поглощения  покры­

тий,  допированных  наночастицами  золота,  мало  изменяется  в  зависимости  от 

уровня  допирования.  Узкие  пики  поглощения  и  отсутствие  длинноволнового 

плеча  спектра  свидетельствуют  о том,  что  агломерации  наночастиц  не  происхо­

дит  даже  при  высоких  степенях  наполнения  полимерного  покрытия.  При  этом 

методом  ПЭМ  отчетливо  идентифицируются  наночастицы  со  средним  разме­

ром  менее  10  нм  (Рисунок  106).  Аналогичная  картина  наблюдается  и  при  допи­

ровании  покрытий  хитозана  наночастицами  серебра. 

Для  оптических  покрытий,  особенно  применяющихся  в  композитных 

волноводах,  крайне  важно  сохранение  структуры  волноводного  слоя  после  до­

пирования  и  предотвращение  значительных  оптических  потерь  за  счет  исполь­

зования  допирующих  наночастиц  малого  размера.  СЭМ­изображение  на  Рисун­

ке  11  подтверждает,  что  допирование  покрытий  хитозана  методом  «in  situ» 

восстановления  ионов  серебра  обеспечивает  высокую  гладкость  и  однород­

ность  покрытия  даже  при  высоких  степенях  заполнения. 

Описанным  выше  способом  было  про­

ведено  допирование  наночастицами  серебра 

предварительно  полученного  волновода  на 

основе  хитозана.  Поскольку  максимум  плаз­

менного  резонанса  серебряных  наночастиц 

составляет  418  нм,  а  рабочая  длина  волны 

используемого  в  эксперименте  HeNe  лазера  ­

632  нм,  полученный  композитный  материал 

не  поглощает  излучение  и  позволяет  ему 

распространяться  в  тонкой  пленке  на  значи­

тельные  расстояния.  Анализ  модового  спек­

Рисунок  12  ­  т­спектр  хитозаново­

го  волновода  с внедренными  наноча­  тра  волновода  (Рисунок  12)  подтверждает 

стицами  серебра 
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отсутствие  рассеяния  излучения  на 

наночастицах.  Одно  из  преиму­

ществ  таких  композитных  волново­

дов  заключается  в  заметном  изме­

нении  показателя  преломления  по­

лимерной  пленки  уже  при  низком 

уровне  допирования.  Так,  напри­

мер,  в  рассматриваемом  случае  по­

казатель  преломления  волноводно­

го  слоя  увеличился  с  1.53  до  1.58  Рисунок  13  ­  Зависгшость  показателя 

(Рисунок  13)  при  включении  в  по­  (п)  нанокомпозитного  по­
крытия  xumoзaн/Ag  от  объемного  содер­

крытие  хитозана  1.3%  серебра,  Ва­  жания  серебра  (Х=бЗЗ нм) 

рьирование  длины  волны  максимума  плазмонного  поглощения  наночастиц  в 

композитном  покрытии  может  обеспечиваться  за  счет  изменения  состава  биме­

таллических  частиц. 

Предложенный  метод  получения  нанокомпозитных  материалов 

непосредственно  в  ионообменной  матрице  позволяет  легко  получать  и 

биметаллические  наночастицы  Аи/А§,  при  использовании  полимеров, 

проявляющих  хорошие  комплексообразующие  свойства  по  отношению  к  ионам 

обоих  металлов­прекурсоров.  Процесс  получения  таких  композитов  включает 

формирование  на  первом  этапе  полимерного  покрытия,  допированного 

Рисунок  14  ­  Спектры  поглощения  (а),  зависгшость  длины  волны  максимума  пла­

змонного  поглощения  от  состава  наночастиц  (б),  ПЭМ  изображение  биметал­

лических  наночастиц  Лu/Ag  с массовым  отношением  компонентов  1.33и  фотогра­

фии  (г) покрытий  хитозана,  допированных  биметаллическими  частицами  Ag/Au 
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наночастицами  золота  или  серебра,  удаление  из  покрытия  свободных  ионов  (в 

первую  очередь  СГ),  сорбцию  ионов  второго  металла  и  последующее 

восстановление.  Варьируя  концентрацию  ионов­металлов  прекурсоров  и  время 

контакта  раствора  с  покрытием,  аналогично  процессу  получения  наночастиц 

индивидуальных  металлов,  возможно  получение  биметаллических  наночастиц 

различного  состава,  максимум  плазмонного  поглощения  которых  изменяется  в 

интервале  длин  волн  от 420  до  520  им  (Рисунок  14). 

В  главе  5  «Мультислойные  покрытия  хитозан/каррагинан  с  внедренными 

рН­индикаторами  для  оптического  детектирования  паров  NH3  и  HCl»  описано 

получение  волноводных  сенсоров,  конструктивно  представляющих  собой  стек­

лянный  ионообменный  планарный  волновод,  на  поверхность  которого  нанесен 

хемочувствительный  слой. 

Оптимальная  толщина  полимерного  покрытия,  используемого  в  качестве 

чувствительного  слоя,  определяется  глубиной  проникновения  эванесцентного 

поля  и ограничена  несколькими  сотнями  нанометров.  Среди  методов  нанесения 

тонких  пленок,  метод  послойной  электростатической  самосборки  (Layer­by­

Layer  или  LbL),  отличается  предельной  простотой  и  возможностью  прецизион­

ного  контроля  толщины  получаемых  покрытий.  Суть  метод  заключается  в  по­

следовательной  адсорбции  на  поверхности  подложки  противоположно  заря­

женных  полиэлектролитов,  в  данном  случае,  хитозана  и  А.­каррагинана,  из  вод­

ных  растворов.  Один  слой  хитозана  и  один  слой  А,­каррагинана  формируют 

один  бислой  (БС). 

Согласно  данным  эллипсо­

метрических  измерений,  толщина 

мультислойных  покрытий  (Рисунок 

15),  достаточная  для  применения 

этих  покрытий  в  интегральных  оп­

тических  химических  сенсорах,  до­

стигается  при  нанесении  от  4  до  20 

БС.  Для  придания  пленкам  хито­

занД­каррагинан  сенсорных 

свойств  по  отношению  к  газооб­

разному  аммиаку  и  хлороводороду, 

их  можно  допировать  рН  инди­

120­ / 
100­

80­
/ 

1  60. 

^  40­

20­

0 

( )  2  4  6  8  10  12  14  16  18 

ЧИСЛО  Б С 

Рисунок  15  ­  Зависимость  толщины  (h) 

мультислойного  покрытия  хитозанЛ­

каррагинан  от  количества  нанесенных 

бислоев  и АСМ  изображение  поверхности 

покрытия  10 БС 
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катерами.  Хитозан  легко  взаимо­

действует  с  водорастворимыми 

анионными  и  амфотерными  краси­

телями,  однако  эффективность  вза­

имодействия  существенно  зависит 

от  природы  красителей.  Для  внед­

рения  в  хемочувствительный  слой 

были  выбраны  индикаторы 

бромтимоловый  синий  (БТС)  и 

Конго  красный  (КК)  для  детектиро­  Рисунок  16  ­  Зависимость  оптической 

вания  паров  аммиака  и  хлороводо­  плотности  (О)  на  Хтах=420  нм  от  тол­
„  щины  (Ь)  для  покрытий,  допированных 

рода  соответственно.  Одним  из  ос­  полученных  методом  электроста­

новных  параметров,  подлежащих  тической  самосборки  (А),  методом  цен­

онтимизации  при  изготовлении  трифугирования  (Б) 

сенсорного  слоя,  является  содержание  красителя.  Важным  преимуществом 

мультислойных  структур  является  возможность  точно  контролировать  количе­

ство  красителя,  вводимого  в полимерный  слой,  регулируя  толщину  пленки. 

Для  сравнения  оптических  свойств  покрытий,  сформированных  методами 

электростатической  самосборки  и  центриф)тирования,  нами  была  получена  се­

рия  покрытий  хитозана  толщиной  до  100  нм,  допированных  БТС,  и  рассчитана 

относительная  погрешность  оптической  плотности  для  каждого  из  методов.  Ре­

зультаты  сравнения  показывают  (Рисунок  16),  что  метод  электростатической 

самосборки  противоположно  заряженных  полиэлектролитов  является  более 

воспроизводимым.  Заданное  значение  оптической  плотности  при  толщине  по­

БТС (жит/карр)„^ „  воздух 

БТС (хитЛшрр)^,^ „  NH, 

БТС раствор рН  5.6 

^ БТС pacTwip рН 7.6  0.6 

0.4 

ог 

б) 

0.0 4 
300 

КК (»п/«арр)„5 „  Воздух 

КК (хиг/«арр),„ „  н а  (газ)__ 

КК раствор рН 5.2  3 

КК раствор рН 3.0 

400  500  600 

Л,, nm 

Рисунок  17  ­  Спектры  поглощения  рН­индикаторов  в растворах  и  в  мультислой­

ных  пленках  хитозан/каррагинан  в зависимости  от рН  среды  и присутствия  паров 

аммиака  и соляной  кислоты:  а) ­  БТС,  б)­  КК 
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Рисунок  18  ­  Фотографии  пленок,  моди­

фицированных  КК  и  БТС  на  воздухе  и  в 

присутствии  HCl  и  NHs  (а),  структура 

интегральных  оптических  сенсоров  (б), 

1 — сенсорный  слой,  2  ­  волноводный  слой, 

3 ­  подложка 

крытий  до  100  нм  для  мультислой­

ных  покрытий  и  покрытий,  полу­

ченных  методом  центрифугирова­

ния,  может  быть  достигнуто  с  точ­

ностью  1.6%  и  6.4%  соответствен­

но. 

Значительная  разница  в  по­

глощении  кислой  и  основной  фор­

мы  КК  и  БТС  на  длине  волны  НеКе 

лазера  (633  нм)  сохраняется  при 

введении  красителей  в  мультислой­

ную  пленку  (Рисунок  17).  Это  свойство  позволяет  использовать  такие  покрытия 

для  изготовления  оптических  газовых  сенсоров.  Под  воздействием  HCl  допиро­

ванная  КК  пленка  быстро  меняет  окраску  с  красной  на  синюю.  В  случае  допи­

рования  БТС  изменение  происходит  с  желтого  на  синий  цвет  в  присутствии 

аммиака  (Рисунок  18). 

Из  спектров  поглощения  модифицированных  красителями  пленок  видно 

(Рисунок  19а),  что  содержание  красителя  увеличивается  с ростом  числа  БС,  од­

нако  для  КК  зависимость  экспоненциальная,  в то  время  как  для  БТС  она  близка 

к линейной  (Рисунок  196). 

В  отличие  от  линейно  растущих  пленок  для  экспоненциально  растущих 

покрытий  хитозан/Х,­каррагинан  при  условии,  что  краситель  проникает  по  всей 

воздух  NH3 
1.4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

КК 

•  Воздух,  •  HCl  (D) 

­<̂ ­N01 (D/h„„,J 
БТС 

•  Воздух,  •  NH,  (D) 

а) 
300  400  500  600  700 

'к,  nm  б) 
10  12  14  16 

БС 

Рисунок  19  ­  Спектры  поглощения  модифицированных  БТС  пленок  хитозан/к­

каррагинан  на  воздухе  и  в  среде  аммиака  —  (а).  Зависимость  оптической  плотно­

сти модифицированных  красителями  пленок  (D, сплошные)  и приведенная  оптиче­

ская  плотность  (D/h, где  h­  толщина  пленки  в нм,  пунктирные)  от количества  БС 

на  длине  волны  Хтах. Хтах=500  пт  (КК,  Воздух):  625  пт  (КК,  HCl);  420  пт  (БТС, 

Воздух):  610 пт  (БТС, NH3)  ­  (б) 
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глубине  пленки,  можно  ожидать 

экспоненциальной  зависимости  оп­

тической  плотности  от  числа  БС, 

что  соответствует  линейной  зави­

симости  от  толщины  пленки.  Из 

Рисунка  20  видно,  что  оптическая 

плотность  допированных  КК  пле­

нок  в  кислой  и  основной  формах, 

действительно,  находится  в  линей­

ной  зависимости  от  толщины,  в  то 

время,  как  для  пленок,  допирован­

ных  БТС,  отклонение  от  линейно­

сти,  начинающееся  с  толщины  60 

нм  (12  БС)  свидетельствует,  что 

25  50  75  100  125  150  175  200 

Толщина, НМ 

Рисунок  20 ­ Зависимость  оптической  пло­

тности  (D)  допированных  красителями 

пленок  от  толщины  на  длине  волны  Хтах. 

Хтах=500 нм  (КК, Воздух); 625 нм  (КК, HCl): 

420 нм (БТС, Воздух); 610 нм (БТС, NHj) 

краситель  сорбируется  не  во  всем  объеме  покрытия.  Данная  тенденция  отчет­

ливо  видна  на  Рисунке  196,  где  показано  изменение  удельной  оптической  плот­

ности  на  1 нм  толщины  пленки.  В  то  время  как  для  КК  ее  значение  практически 

не  изменяется  с  увеличением  толщины  пленки,  для  БТС  оно  снижается,  начи­

ная  с  12  БС. 

Принцип  действия  оптического  сенсора  сорбционного  типа  основан  на 

изменении  мощности  излучения,  прошедшего  через  оптический  волновод 

вследствие  взаимодействия  с  поглощающей  средой,  которая  в  данном  случае 

представляет  собой  рН­индикатор,  внедренный  в  мультислойную  пленку.  Для 

гелий­неонового  лазера  (633  нм),  использованного  в  качестве  источника  излу­

чения,  допированные  рН­индикаторами  пленки  без  воздействия  аналита  явля­

ются  прозрачными,  а  в  присутствии  NH3  (для  БТС)  или  HCl  (для  КК)  поглоща­

ют  свет,  что  приводит  к  снижению  мощности  передаваемого  через  сенсор  сиг­

нала. 

На  Рисунке  21  видно,  что  полученный  нами  сенсор  позволяет  регистри­

ровать  присутствие  аммиака  с  концентрацией  менее  1 р р т .  Оптический  отклик 

волноводного  датчика  на  основе  пленки  хитозанД­каррагинан  (12.5  БС),  доии­

рованной  БТС,  имел  линейную  зависимость  от  концентрации  NH3 до  300  р р т . 

В  отличие  от  многочисленных  работ  по  волноводным  оптическим  датчи­

кам  для  обнаружения  аммиака,  попытки  изготовить  сенсоры  для  детектирова­

ния  газообразных  кислот  крайне  редки.  На  основе  индикатора  КК,  введенного  в 

мультислойные  покрытия  аналогично  описанным  сенсорам  аммиака,  нами  бы­

ли  получены  оптические  датчики  для  детектирования  паров  кислот.  Типичная 
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Рисунок  21  ­ Отклик  сенсоров  с модифицированным  БТС  сенсорным  слоем  на  пары 

аммиака  (а) и с модифицированным  КК  сенсорным  слоем  на пары HCl  (б) 

кривая  отклика  такого  датчика  на  пары  HCl  представлена  на  Рисунке  216.  КК, 

введенный  в  пленку,  реагирует  с  парами  HCl  медленнее,  чем  БТС  с  NH3,  что 

может  быть  связано  с  высоким  уровнем  сшивки  пленки  красителем,  однако 

время  отклика  сохраняется  на  уровне  30  секунд  при  концентрации  аналита  1 

ppm,  что  является  хорошим  результатом  для  оптического  датчика.  Чувстви­

тельность  полученных  датчиков  позволяет  обнаружить  пары  кислоты  при  кон­

центрации  намного  ниже  1 ррш,  однако,  их  существенным  недостатком  являет­

ся  очень  медленное  время  релаксации  (до  нескольких  часов),  при  этом  время 

восстановления  сенсоров  на  основе  БТС  составляет  меньше  5 минут  в  закрытой 

камере  (Рисунок  20а),  а  на  открытом  воздухе  релаксация  проходит  практически 

мгновенно.  Таким  образом,  описанные  сенсоры  на  основе  КК  могут  быть  ис­

пользованы  только  в  качестве  оптических  переключателей  для  обнаружения 

малых  количеств  кислоты  в  атмосфере. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  способы  получения  хитозан­содержащих  покрытий  заданной 

толщины  с  контролируемым  уровнем  допирования  рН­индикаторами  и  наноча­

стицами  благородных  металлов  для  применения  в  устройствах  интегральной 

оптики. 

2.  Впервые  проведены  систематические  исследования  формирования  покры­

тий  из  уксуснокислых  и  лимоннокислых  растворов  хитозана  методом  центри­

фугирования.  Оптимизированы  условия  получения  однородных  оптически  про­

зрачных  покрытий  хитозана  на  натрий­силикатном  стекле,  кварце  и  фториде 

магния,  обеспечивающих  режим  волноводного  распространения  оптического 

излучения  с  низкими  потерями.  Установлено,  что  оптические  потери  зависят 
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как  от  солевой  формы  хитозана,  так  и  от  способа  предварительной  подготовки 

раствора  полимера. 

3.  Установлена  зависимость  между  уровнем  относительной  влажности  и  опти­

ческими  свойствами  покрытий  хитозана.  Доказана  возможность  использования 

покрытий  хитозана  в  нейтральной  форме  толщиной  1.5  мкм  в  качестве  волно­

водного  и  сенсорного  слоя  для  определения  относительной  влажности  в  диапа­

зоне  от  15 до  95%,  с  чувствительностью  не  менее  0.02  дБ  на  1%  относительной 

влажности. 

4.  Предложен  способ  получения  композитных  покрытий  хитозана,  содержа­

щих  наночастицы  золота,  серебра  и  биметаллические  наночастицы  Au/Ag  ме­

тодом  «in  situ»  восстановления  ионов  металлов­прекурсоров  в  объеме  предва­

рительно  сформированного  полимерного  покрытия.  Для  покрытий,  содержа­

щих  биметаллические  частицы,  установлена  зависимость  положения  максиму­

ма  плазмонного  резонанса  от состава  частиц.  Показано,  что метод  обеспечивает 

контролируемый  зфовень  допирования  полимерных  покрытий  наночастицами 

размером  менее  10  нм.  Установлено,  что  при  допировании  хитозанового  по­

крытия  наночастицами  серебра  до  объемного  содержания  1.3%  возможно  уве­

личение  показателя  преломления  покрытия  на  0.04  ед.  (Л,=633 нм)  при  сохране­

нии  в  нем  режима  волноводного  распространения  излучения  с  длиной  волны 

633  нм. 

5.  Разработан  способ  получения  на  коммерчески  доступных  оптических  вол­

новодах  из  натрий­силикатного  стекла  допированных  рН­индикаторами  хемо­

чувствительных  мультислойных  покрытий  хитозан/А,­каррагинан,  обеспечива­

ющих  обнаружение  паров NH3 и  HCl  в  воздухе  при  содержании  от  1 р р т .  Уста­

новлено,  что  оптимальная  толщина  покрытия  для  реализации  интегральных  оп­

тических  детекторов NH3 и HCl в газовой  среде  составляет  30­70  нм. 
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